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Resumo

Associada   à   redução   das   emissões   veiculares,   o   principal   processo   de   interesse   no

hidrotratamento   é   a   hidrodessulfurização,   HDS,   na   qual   o   átomo   de   enxofre   presente   nas

moléculas organosulfuradas é adsorvido no catalisador e reage com hidrogênio, formando sulfeto

de   hidrogênio   (H2S)   e   os   hidrocarbonetos   livres   de   heteroátomos.   As   reações   de   HDS   são

exotérmicas e irreversíveis, sendo que seu mecanismo envolve reações de hidrogenólise – quebra

da ligação CS – e de hidrogenação – saturação das duplas  ligações. Existem divergências na

literatura sobre o mecanismo dessas reações. O interesse pela área de materiais relacionados às

reações deste tipo e à catálise heterogênea está em constante expansão devido à possibilidade de

produzir diversos tipos de materiais de grande aplicabilidade e custos menos onerosos. Os estudos

sobre HDS buscam o desenvolvimento de catalisadores com maior capacidade para promover uma

remoção  mais   efetiva  do   enxofre,   além de   esclarecimentos   referentes   ao   seu  mecanismo.  Os

catalisadores mais comumente usados são compostos que possuem estruturas de MoS2 como fase

ativa. Apesar de possuir atividade catalítica na forma mássica, o MoS2 geralmente é suportado em

uma superfície com extensa área como suporte,  geralmente óxidos,  sendo a  alumina a maisγ

utilizada. Existem diversos estudos recentes reportando uso de outros tipos de óxidos, como TiO2,

sílica, zeólitas, ZrO2, MgO e óxidos mistos.  No presente trabalho, é feita a proposta de dois tipos

de estruturas de catalisadores de sulfeto de molibdênio suportados em MgO, através de cálculos ab

initio.  É   de   aceitação   geral,   hoje   em   dia,   que   a   atividade   dos   catalisadores   de   HDS   está

fundamentalmente   ligada   à   existência   de   vacâncias   aniônicas   de   enxofre,   situadas,

predominantemente, nas bordas dos cristalitos da fase ativa, já que o enxofre dos planos basais está

muito fortemente ligado para permitir a formação destas vacâncias. Levandose em conta que a

formação de vacâncias é uma etapa crucial para HDS, procuramos obter informações estruturais

mais precisas que auxiliem no entendimento dessa etapa da reação. Para isso mostramos o estudo

da formação de sítios coordenativamente insaturados na borda do sulfeto  de molibdênio suportado

em MgO. Além disso, discutimos a interação do sulfeto com o suporte, variando o número de

camadas de sulfeto e a presença de átomo promotor de cobalto na borda. Com isso, procuramos

fornecer informações estruturais de modelos teóricos de MoS2 suportado em MgO utilizando DFT

 



a fim de contribuir com estudos nesse contexto. Para isso, foi calculada a energia de formação de

vacâncias,  diferença da densidade de cargas eletrônicas,  pDOS e análise das cargas de Bader.

Concluímos que tanto o suporte quanto o átomo promotor influenciam na formação de vacâncias

na borda do sulfeto de molibdênio suportado em MgO. A influência dessas variáveis está  em

dependência com o tamanho da lamela,    proporções de átomos de enxofre de borda e tipo de

interação do sulfeto com o suporte.  Em geral  podemos afirmar que os dois agem de modo a

diminuir a energia de formação de vacâncias, contribuindo para a melhora dessa etapa.

Palavraschave: MoS2. DFT. Catalisadores Suportados. CUS. HDS.

 



Abstract

With   respect   to   the   reduction   of   pollutant   emission   of   vehicles,   the   main   process   of

hydrotreatment is the hydrodesulfurization, HDS, in which the sulfur atom of the organosulfur

molecules is adsorved on the catalyst and reacts with hydrogen forming hydrogen sulfide (H2S)

and heteroatomfree hydrocarbons. The HDS reactions are exothermic and irreversible and their

mechanisms involve hydrogenolysis reactions – the break of CS bond – and the hydrogenation –

saturation of double bonds. There are many divergences in the literature about the mechanism of

these reactions. The interest about these types of reactions and the heterogenous catalysis in the

material field is in constant expansion due to the possibility of producing several types of materials

with  great  applicabilities  and  inferior  costs.  The  studies  about  HDS seek   the  development  of

catalysts   with   a   higher   capacity   to   promote   a   more   effective   removal   of   sulfur   besides   the

elucidation   of   their   mechanisms.   The   catalysts   more   commonly   used   are   compounds   which

possess MoS2  structures as   the active phase.  Even  though  it  has  catalytic  activity   in   the bulk

structure, the MoS2 is generally supported on a surface with an extended area, usually oxides such

as  alumina, which is the most utilized. There are many recent studies reporting the use of otherγ

types of oxides such as TiO2, silica, zeolites, ZrO2, MgO and mixed oxides. In this present work, a

proposition of two types of catalyst structures of molybdenum sulfides supported on MgO is done

by means of  ab initio  calculations. It is commonly accepted nowadays that the activity of HDS

catalysts is greatly related to the existence of anionic vacancies of sulfur located majorly on the

edges of the active phase, since the sulfurs of the basal planes are strongly bonded to permit the

formation of these vacancies. Taking into account that the vacancy formation is a crucial step for

HDS, we sought to obtain more precise structural information to assist the understanding of this

reaction step. Thereby, we presented the study of the formation of the coordenative unsaturated

sites on the edge of the molybdenum sulfide supported on MgO. Moreover, we discussed about the

interaction between the sulfide and the support by varying the amount of the sulfide layers and the

presence of the cobalt atom on the edge. Thereby, we sought to provide structural information on

the theoretical models of MoS2 supported on MgO using DFT in order to contribute with studies in

this context. In order to do that, we calculated the energy of the vacancy formation, the difference

of the charge densities, pDOS and Bader charge analysis. We concluded that the support and the

 



promoting   atoms   influence   the   formation   of   the   vacancies   on   the   edge   of   the   molybdenum

supported   on   MgO.   The   influence   of   these   variables   depends   on   the   size   of   the   layer,   the

proportions of the sulfur atoms on the edge and the type of the interaction of the sulfide on the

support. In short, we can confirm that both act to decrease the energy of the vacancy formation,

thus contributing to the improvement of this step.

Keywords: MoS2. DFT. Supported catalysts. CUS. HDS.
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1  INTRODUÇÃO – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1  PETRÓLEO  ORIGEM E HISTÓRIA

Segundo a American Society for Testing and Materials (ASTM) o petróleo é definido como

sendo   “uma   mistura   de   hidrocarbonetos,   de   ocorrência   natural,   geralmente   no   estado   líquido,

contendo ainda compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio, metais e outros elementos” (ASTM,

2011). O petróleo bruto está  acompanhado por quantidades variáveis de outras substâncias, tais

como água,  matéria   inorgânica  e  gases  dissolvidos.  Uma vez  que os  constituintes  do petróleo,

hidrocarbonetos e demais compostos presentes, podem ocorrer nos três estados físicos da matéria

em proporções variáveis, formase uma dispersão coloidal.

O petróleo, em seu estado natural, não pode ser aproveitado de forma prática para outros fins

que não o de fornecimento de energia via combustão, porém sua composição química, baseada em

hidrocarbonetos   de   grande   heterogeneidade   molecular,   abre   caminhos   para   usos   industriais

especializados   e   sofisticados.   Assim,   o   petróleo,   também   chamado   de  óleo   cru,   é   a   principal

matériaprima empregada para produzir os derivados utilizados como combustíveis, lubrificantes e

produtos petroquímicos.

A despeito da pequena variação da composição elementar dos petróleos, suas propriedades

físicas   podem   variar   bastante   de   acordo   com   a   proporção   dos   diferentes   tipos   de   compostos

presentes, que podem ser divididos em duas grandes classes:

 hidrocarbonetos propriamente ditos;

   nãohidrocarbonetos:   compostos   por   resinas,   asfaltenos   e   contaminates   orgânicos   sulfurados,

oxigenados, nitrogenados e organometálicos (SPEIGHT, 1991).

1.1.1  Formação e exploração

A idade do nosso planeta, a Terra, é calculada em bilhões de anos. As jazidas de petróleo,

não tão idosas, também têm idades fabulosas, que variam de um a quatrocentos milhões de anos.

Durante   esse  período,  aconteceram grandes  e   inúmeros   fenômenos,   como erupções  vulcânicas,

deslocamento dos pólos, separação dos continentes, movimentação dos oceanos e ação dos rios,
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acomodando a crosta terrestre.

Com isso, grandes quantidades de restos vegetais e animais se depositaram no fundo dos

mares e lagos, sendo soterrados pelos movimentos da crosta sob a pressão das camadas de rochas e

pela ação do calor. Esses restos orgânicos foram se decompondo até se transformarem em petróleo.

O ponto de partida na busca do petróleo é a exploração, que realiza os estudos preliminares

para a localização de uma jazida. Nesta fase é necessária a análise do solo e do subsolo, mediante

aplicações de conhecimentos de geologia e de geofísica, entre outros. A geologia realiza estudos na

superfície que permitem um exame detalhado das camadas de rochas onde possa haver acumulação

de   petróleo.   Quando   se   esgotam   os   estudos   e   pesquisas   geológicas,   iniciamse,   então,   as

explorações geofísicas no subsolo. 

A perfuração é  a  segunda fase na  busca  do petróleo.  Ela  ocorre em locais  previamente

determinados pelas pesquisas geológicas e geofísicas.  Para tanto,  perfurase um poço – o Poço

Pioneiro  mediante o uso de uma sonda, que é o equipamento utilizado para perfurar poços. Esse

trabalho é feito através de uma Torre que sustenta a coluna de perfuração, formada por vários tubos.

Na ponta do primeiro tubo encontrase a broca, que, triturando a rocha, abre o caminho das camadas

subterrâneas. Comprovada a existência de petróleo, outros poços são perfurados para se avaliar a

extensão  da   jazida.  Essa   avaliação  é   que  vai   determinar   se   é   comercialmente  viável,   ou  não,

produzir o petróleo descoberto. Caso positivo, o número de poços perfurados forma um Campo de

Petróleo.

1.1.2  Produção

Revelandose comercial, começa a fase da produção no Campo. Nesta fase, o óleo pode vir à

superfície   espontaneamente,   impelido   pela   pressão   interna   dos   gases.   Nesses   casos   temos   os

chamados   Poços   Surgentes.   Para   controlar   esse  óleo   usase,   então,   um   conjunto   de   válvulas.

Quando, entretanto, a pressão fica reduzida, são empregados processos mecânicos.

Os   trabalhos   em   mar   seguem   os   mesmos   critérios   aplicados   em   terra,   mas   utilizam

equipamentos especiais de perfuração e produção: as Plataformas e os NaviosSonda.

Junto  à  descoberta  do petróleo pode ocorrer,   também, a  do Gás  Natural.   Isso acontece,

principalmente, nas bacias sedimentares brasileiras, onde o gás natural, muitas vezes, encontrase

dissolvido   no   petróleo,   sendo   separado   durante   as   operações   de   produção.   Tecnicamente   se
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denomina como Gás Associado ao Petróleo. 

Dos campos de produção, seja em terra ou mar, o petróleo e o gás seguem para o parque de

armazenamento, onde ficam estocados. 

1.1.3  Petróleo no mundo

Não se sabe quando despertaram a atenção do homem, mas o fato é que o petróleo, assim

como o asfalto e o betume, eram conhecidos desde os primórdios da civilização. Nabucodonosor

usou o betume como material de liga nas construções dos célebres Jardins Suspensos da Babilônia.

Os egípcios o usaram para embalsamar os mortos e na construção de pirâmides, enquanto gregos e

romanos o utilizaram para fins bélicos.

Só  no século XVIII,  porém, é  que o petróleo  começou a ser  usado comercialmente,  na

indústria farmacêutica e na iluminação. Como medicamento, serviu de tônico cardíaco e remédio

para cálculos renais, enquanto seu uso externo combatia dores, câimbra e outras moléstias. Até a

metade do século retrasado, não havia ainda a idéia, ousada para a época, da perfuração de poços

petrolíferos. As primeiras tentativas aconteceram nos Estados Unidos, com Edwin L. Drake. Lutou

com diversas dificuldades técnicas, chegando mesmo a ser chamado de "Drake, o louco". Após

meses de perfuração, Drake encontra o petróleo, a 27 de agosto de 1859.

Passados   cinco   anos,   achavamse   constituídas,   nos   Estados   Unidos,   543   companhias

entregues ao novo e rendoso ramo de atividades. Na Europa começou, em paralelo à fase de Drake,

uma reduzida indústria de petróleo, que sofreu a dura competição do carvão, linhita, turfa e alcatrão

 matériasprimas então entendidas como nobres. Naquela época, as zonas urbanas usavam velas de

cera, lâmpadas de óleo de baleia e iluminação por gás e carvão. Enquanto isso, no campo, o povo

despertava com o sol e dormia ao escurecer por falta de iluminação noturna.

Assim,   as   lâmpadas  de  querosene,   por   seu  baixo  preço,   abriram novas  perspectivas   ao

homem do campo, principalmente, permitindo que pudesse ler e escrever à noite. A invenção dos

motores   à   gasolina   e   diesel,   no   século   passado,   fez   com   que   outros   derivados,   até   então

desprezados,   passassem  a   ter   novas   aplicações.   Assim,   ao   longo   do   tempo,   o   petróleo   foi   se

impondo como fonte de energia eficaz. Hoje, além de grande utilização dos seus derivados, com o

advento da petroquímica, centenas de novos produtos foram surgindo, muitos deles diariamente

utilizados, como os plásticos, borrachas sintéticas, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes,
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explosivos,   produtos   farmacêuticos,   cosméticos,   etc.   Com   isso,   o   petróleo   além   de   produzir

combustível e energia, passou a ser imprescindível à vida atual.

1.1.4  Petróleo no Brasil

A história do petróleo no Brasil pode ser dividida em três fases distintas:

1º     Até  1938,  com as explorações  sob o regime da  livre  iniciativa.  Neste período,  a  primeira

sondagem profunda foi realizada entre 1892 e 1896, no Município de Bofete, Estado de São Paulo,

por Eugênio Ferreira Camargo.

2º  Nacionalização das riquezas do nosso subsolo, pelo Governo e a criação do Conselho Nacional

do Petróleo, em 1938.

3º  Estabelecimento do monopólio estatal, durante o Governo do Presidente Getúlio Vargas que, a

3 de outubro de 1953, promulgou a Lei 2004, criando a Petrobras. Foi uma fase marcante na história

do   nosso   petróleo,   pelo   fato  da  Petrobras   ter   nascido  para   atender   às   demandas  do   mercado,

defendida por diversos partidos políticos.

Hoje,   sempre   voltada   para   os   interesses   do   País,   a   Petrobras   é   uma   grande   indústria

petrolífera, reconhecida e respeitada em todo o mundo.

1.2     PETRÓLEO   –   PROCESSO   DE   REFINO,   HIDRORREFINO,   HIDROTRATAMENTO   E

HIDRODESSULFURIZAÇÃO

Como já mencionado, o petróleo, em seu estado natural, não pode ser aproveitado de forma

prática que não o de fornecimento de energia via combustão. Suas propriedades e sua composição

química complexa variam com a localização geográfica de onde foi extraído e lhe confere uma

vasta gama de aplicações industriais especializadas e sofisticadas. Sendo assim, para que o óleo

bruto   se   transforme   em   produtos   comercializáveis   de   alto   valor   agregado,   é   imprescindível   a

utilização de diversas etapas de beneficiamento (TISSOT, 1978). 

Assim, para que se tenha o pleno aproveitamento do potencial de utilização do petróleo,

tornase   mandatório   um   cuidadoso   planejamento   das   operações   industriais   requeridas   para   o

fracionamento das moléculas de interesse, ou para a transformação de moléculas de baixo valor de

venda em outras de mercado mais vasto e rentável. A capacidade de lidar com a variabilidade da
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matériaprima e, ainda assim, maximizar os rendimentos de derivados de maior valor agregado será

determinante no resultado financeiro da refinaria.

Os   diversos   processos   de   refino   que   podem   constituir   uma   refinaria   de   petróleo   são

comumente classificados em função do tipo de transformação que agregam à corrente de entrada,

consistindo nos seguintes grupos:

 processos de separação;

 processos de conversão; e

 processos de tratamento.

Alguns   outros   processos,   chamados   auxiliares,   não   agregam   propriamente   transformação   ao

petróleo ou às suas frações em si, mas são essenciais ao esquema de refino.

Os processos de tratamento são utilizados para melhorar a qualidade dos derivados. São de

natureza química, embora seus objetivos não sejam provocar profundas modificações nas frações,

mas sim eliminar os contaminantes presentes e estabilizar quimicamente o produto acabado. Em

função das exigências ambientais de uma expressiva redução de contaminantes nos produtos, esses

processos tornamse imprescindíveis ao refino moderno.

O processo de hidrotratamento (HDT) consiste no tratamento de frações de petróleo com

hidrogênio, na presença de um catalisador, geralmente sulfetos de metais de transição suportados

em  óxidos,   em  presença  de  átomos   promotores   ou   não,   sob   condições  operacionais   definidas

(pressão parcial de H2, temperatura, velocidade espacial, relação H2/carga) em função do objetivo

dessa etapa de refino (BRUNET, 2005). 

Dependendo da natureza da carga, condições operacionais e tipo de catalisador  utilizado nos

processos, várias reações são possíveis, sendo algumas tão utilizadas que recebem denominações

especiais, como hidrogenação de olefinas (HO), hidrodessulfurização (HDS), hidrodesoxigenação

(HDO),   hidrodesnitrogenação   (HDN)   (PRINS,   2006),   hidrogenação   de   aromáticos   (HDA),

hidrodesmetalização (HDM) e hidrocraqueamento (HC). 

Quando se estuda a melhoria da qualidade de combustíveis como o diesel, os processos de

HDS, HDN e HDA assumem especial importância para a obtenção de cargas com baixo teor de

impurezas, tornando o combustível mais eficiente e menos agressivo ao meio ambiente.

Então, como já descrito, o hidrotratamento consiste em um importante grupo de processos

da   indústria   do   refino   do   petróleo   que   tem   sido   usado   amplamente   ao   longo   de   90   anos.   A

necessidade  de   estudos  nessa   área   surgiu   com o  desenvolvimento  da   indústria   automobilística
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baseada no motor de combustão interna, o qual faz uso de misturas de hidrocarbonetos na faixa de

C7C22. Em meados de 1910, cientistas belgas conseguiram converter carvão em frações líquidas e

gasosas aplicando processos de hidrogenação e craqueamento não catalíticos a elevadas pressões e

temperaturas.  Os  hidrocarbonetos  gerados  nesses  processos  apresentavam então  altos   teores  de

compostos de oxigênio, nitrogênio e enxofre. O hidrotratamento catalítico foi então implementado

em 1927   em escala   industrial   na  Alemanha.  Atualmente   tem  se  observado  que   as   frações  de

petróleo obtidas estão cada vez mais pesadas e nesse contexto são obtidas frações com níveis de

impurezas   cada   vez   maiores,   tornando   essencial,   a   aplicação   de   algum   tipo   de   processo   de

purificação  com o  objetivo  não   só   de  garantir   aos  mercados   consumidores   combustíveis  mais

limpos e que atendam as exigências internacionais, mais também preservar os equipamentos das

refinarias,  os  quais   são sensíveis  a  muitas  dessas   impurezas.  Nesse campo de pesquisa  tem se

destacados muitos trabalhos relevantes (DELMON, 1986;  TOPSØE, 1984 e GATES, 1973). Os

primeiros processos que surgiram foram os de hidropurificação, os quais consistiam basicamente

em remover heteroátomos como S, N, O, V, Ni, etc. de moléculas orgânicas. 

Os processos já foram citados, mas podemos descrever de forma mais específica, os mais

relevantes: 

a)   Remoção   de   enxofre:   hidrodessulfurização   (HDS),   degradação   em   ácido   sulfídrico   e   um

hidrocarboneto: 

CaHbS + cH2 H→ 2S + CaHd

b) Remoção de nitrogênio: HDN, degradação em amônia e um hidrocarboneto: 

CaHbN + cH2   NH→ 3 + CaHd

c) Remoção de oxigênio: HDO, degradação em água e um hidrocarboneto:

CaHbO + cH2  H→ 2O + CaHd

Com   o   desenvolvimento   da   indústria   petroquímica,   outros   processos   também   ganham

destaque tais como algumas já  citadas e outras: degradação de aromáticos: hidrodearomatização

(HDA);   interconversão   de   moléculas   orgânicas:   isomerização   (ISM);   quebra   de   ligações   CC:

hidrocraqueamento (HC) e saturação de olefinas: hidrogenação (HID). A Tabela 1 apresenta os

principais propósitos de processos de HDT encontrados em refinarias. Nestes processos ocorrem

numerosas   reações   muitas   vezes   complexas,   dependendo   do   tipo   de   carga   e   do   catalisador

empregado. Os processos de purificação pelo uso de hidrogênio são aplicados a praticamente todos

as frações de destilados. A eliminação dessas impurezas é requerida por diversos motivos, entre
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eles: 

a) Proteger os catalisadores usados em muitos estágios consecutivos em processos de refino; 

b) Redução das emissões de NOX e SOX  que podem aparecer na combustão de moléculas orgânicas;

c) Promover a melhoria das propriedades finais dos produtos oriundos das refinarias (cor, cheiro,

estabilidade, etc);

d) Valorizar mais os destilados pesados;

Diversos  países   da  América   e   da  União  Européia   têm aplicado   esforços  no   controle   e

prevenção da  emissão desses  poluentes.  Para   isso   têm sido aplicadas  políticas   reguladoras  das

quantidades de compostos tóxicos nos combustíveis oriundos das refinarias.

Tabela 1:  Principais propósitos de processos de HDT encontrados em refinarias

HDT Fraçao tratada Principal objetivo

HDS

Cargas de reforma catalítica
Diesel
Carga de FCC (Fluid Catalytic Cracking)
Resíduos
Cargas de reforma a vapor

 Evitar envenenamento catalítico 
 Alcançar especificações ambientais 
   Evitar   liberação   de   SOX   durante   a
regeneração   evitando   a   corrosão
prematura dos equipamento
 Alcançar as especificações das frações
ou cargas a serem prétratadas antes de
irem para FCC. 
 Evitar envenenamento do catalisador 

HID

Diesel
Querosene, combustível de aviação
Cargas de craqueamento

   Hidrogenação   de   aromáticos   para
melhorar o índice de cetano 
 Melhorar ponto de névoa (redução de
aromáticos)
  Aumento das razões  parafina/olefina
para aumento da estabilidade evitando a
formação de goma. 

HDN Óleos lubrificantes, cargas de FCC e HC     Evitar   envenenamento   dos   sítios
ácidos 

HDM Cargas de FCC e HC  Evitar deposição metálica 
e craqueamento não seletivo. 

Fonte: ADAPTADO DE TOPSØE et al., (1996).
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1.3  CATALISADORES PARA HDT

De modo geral, um catalisador de hidrotratamento, para apresentar bom desempenho, deve

possuir alta área específica, diâmetro de poros e porosidade adequados, de forma a facilitar o acesso

dos   reagentes   no   interior   do   sólido;   alta   dispersão  dos   componentes   ativos   para  maximizar   a

atividade catalítica; forma e resistência mecânica adequadas, de forma a proporcionar integridade

física durante o seu uso e estabilidade química e térmica para assegurar um tempo de campanha

economicamente viável. 

Os catalisadores de hidrotratamento são, na maioria dos casos, constituídos de sulfetos de

metais de transição do grupo VI (VIB) (Mo, W) promovidos com sulfetos de metais dos grupos IX

e   X   (VIIIB)   (Ni,   Co),   suportados   geralmente   em   um   óxido   (alumina,   sílicaalumina,

aluminazeólita, MgO, titânia, óxidos mistos, etc.) e podendo eventualmente conter algum aditivo

como fósforo, flúor, boro, etc.  Catalisadores mássicos à base de  sulfetos de Mo e W em presença

de  átomos  promotores   têm  sido   relatados  na   literatura  de  patentes   e   encontrados  no  mercado

(EIJSBOUTS et al, 2007). 

É também um consenso na literatura que o uso de sulfetos decorados com metais dos grupos

IX e X (CoMo, NiMo, etc.) apresenta um aumento de atividade em relação aos sulfetos individuais

(efeito de sinergia). Como apenas uma pequena quantidade desses elementos (Co, Ni) é necessária

para se observar a melhoria citada, eles são considerados promotores. Para ambos os promotores, a

atividade global de hidrotratamento geralmente aumenta em mais de uma ordem de grandeza, em

particular   para   o   HDS,   comparandose   com   a   atividade   dos   sulfetos   individuais.   Também   se

observa que os catalisadores CoMo e NiMo apresentam diferenças de seletividade específica com

relação  ao  HDS,  HDN e à  hidrogenação.  Para  cada   reação,   a  ordem na seletividade  segue as

sequencias a seguir:

• reações de HDA: NiW > NiMo > CoMo > CoW 

• reações de HDS: CoMo > NiMo > NiW > CoW 

• reações de HDN: NiMo   NiW > CoMo > CoW ≈

Os   catalisadores   de   HDT   são   preparados   na   forma   de   óxidos   suportados,   que   são

posteriormente sulfetados. O preparo se dá por impregnação de soluções aquosas de sais de Mo ou
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W e Co ou Ni no suporte. Após a impregnação é realizado um tratamento térmico onde se obtêm o

catalisador na forma de óxido. A ativação do catalisador se dá pela conversão das fases óxido para a

fase sulfetada, pelo tratamento com uma mistura de H2S e H2, ou através do próprio enxofre contido

na carga de alimentação (COULIER, 2000).

É sabido então, como já mencionado, que um catalisador para HDT é em geral formado pelo

sulfeto suportado em óxido, que a forma mássica também apresenta atividade catalítica e que a

presença   de   átomo   promotor   aumenta   a   eficiência.   Será   mostrado   de   forma   mais   explicitada,

portanto, a respeito de cada sistema em separado.

1.3.1 Sulfetos de metais de transição - MoS2

 O  MoS2 pertence a uma classe de materiais conhecidos como compostos lamelares e ocorre

em três modificações polimórficas, 1T, 2H e 3R, como mostrado na Figura 1.1. A fase mais comum

(2H) ocorre na natureza na forma de molibdenita. Nas fases 2H e 3R os átomos de molibdênio estão

ligados   covalentemente   a   átomos   de   enxofre   numa   geometria   trigonal   prismática   regular.   Os

prismas   trigonais   estão   ligados   entre   si   pelas   arestas,   produzindo   unidades   bidimensionais

conhecidas como lamelas. Essas lamelas estão conectadas por forças fracas do tipo Van der Waals.

Na fase 1T a forma ondulada se deve à distorção da esfera de coordenação octaédrica do centro

metálico. A forma do politipo 1T não distorcida está representada na Figura 1.1. 

As propriedades dos politipos são diferentes. A fase 1T é condutora enquanto que as fases

2H e 3R são diamagnéticas e semicondutoras. Além das três formas conhecidas de hábito cristalino,

o dissulfeto de molibdênio se apresenta na forma amorfa, como nanotubos e esferas de dimensões

nanoscópicas   semelhantes   as   estruturas   dos   fulerenos.  A   estas   estruturas   está   associada   a   alta

atividade do catalisador (TOPSØE, 1996; LAURITSEN, 2007). O politipo de interesse no nosso

trabalho é o 2H, devido à maior descrição do mesmo na área de catálise.
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Figura 1.1 –  Representações polimórficas do dissulfeto de molibdênio

Fonte:  WYPYCH, 2002

Esse  material  é   bem  descrito   na   literatura  para   as  mais   diferentes   aplicações.  Wypych

(WYPYCH, 2002) reporta em uma revisão detalhes de síntese,  aplicações, uso em lubrificantes

sólidos,   em   baterias,   utilização   com   compostos   de   intercalação,   dentre   outros.   Essa   estrutura

também já foi exaustivamente discutida na literatura através de simulação computacional na forma

mássica. Ao utilizar a forma mássica, a superfície mais abordada em catálise devido à proporção de

sítios ativos é a (1010),  equivalente à (100) por simetria. Ao considerar a superfície gerada, temse

dois tipos de borda geradas: borda de S e borda de Mo, como mostrado na Figura 1.2.

Figura 1.2 – Representação dos tipos de borda existentes na estrutura de MoS2, com o corte gerando

a superfície (100).

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR
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Para MoS2  sem promotores, tem sido mostrado que apenas as bordas e, portanto, não os

sítios do plano basal, são ativos. Com a adição de promotores, existe hoje uma grande aceitação na

literatura de que os átomos de cobalto ou níquel estão localizados nas bordas das nanoestruturas de

MoS2, formando uma nova fase ativa (estruturas Co–Mo–S e NiMoS) que seriam as responsáveis

pelo aumento da atividade (TOPSØE, 1996; TOPSØE 2007; LAURITSEN, 2007). 

Além da  formação dos  sulfetos  mistos   (sulfetos  mistos  CoMo ou NiMo),  outras   fases

podem   estar   presentes   como   sulfetos   mássicos   de   Ni   ou   Co   e   espécies   subsuperficiais   dos

promotores em interação com o suporte. As espécies em forte interação com o suporte geralmente

não contribuem para a atividade do catalisador. 

De modo geral, considerase que os sítios ativos para as reações de hidrotratamento estejam

associados à formação de vacâncias de enxofre na superfície do catalisador. Tem sido proposto que

os   átomos   localizados   nas   extremidades   dos   cristalitos   criam   sítios   novos   e   mais   ativos,   por

exemplo, gerando sítios ativos na forma de vazios de enxofre no metal. São os chamados sítios

coordenativamente   insaturados,  CUS,   do   inglês   “coordinative   unsaturated   sites”

(CHORKENDORFF, 2003).

Quando   se   trata   da   formação   de   CUS   devese   reportar   o   trabalho   de   Raybaud  et   al

(RAYBAUD, 2000). Eles mostram um estudo detalhado das estruturas do sulfeto de molibdênio no

corte de superfície no plano (100) em condições de reação de HDS, bem como  a natureza e a

concentração dos  locais  ativos.  Também descrevem uma investigação mais  precisa da estrutura

superficial, composição química e as propriedades eletrônicas da superfície de borda sob condições

de trabalho . É descrita a geometria e energia de cada etapa da formação de vacância nos dois tipos

de borda.  

Apesar da grande quantidade de novas informações adquiridas, a estrutura local das fases

ativas, a função catalítica dos componentes da fase ativa e o mecanismo de algumas reações, ainda

não estão totalmente esclarecidos. 

1.3.2   Hidrodessulfurização (HDS) e mecanismos de reação

 

A busca por novas tecnologias limpas promoveu o extraordinário interesse atual pela área de

materiais relacionada às reações deste tipo e à  catálise heterogênea. Esse é  um dos ramos mais

complexos da Química e está em constante expansão devido à possibilidade de produzir diversos
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tipos de materiais de grande aplicabilidade e custos menos onerosos. 

Associada à redução das emissões veiculares, a principal reação de interesse no processo de

hidrotratamento é a HDS, na qual o enxofre presente nas moléculas organossulfuradas é adsorvido

em   um   catalisador   e   reage   com   o   hidrogênio,   formando   sulfeto   de   hidrogênio   (H2S)   e   o

hidrocarboneto livre de heteroátomos. As reações de HDS são exotérmicas e irreversíveis, sendo

que seu mecanismo envolve reações de hidrogenólise – quebra da ligação CS – e de hidrogenação

–   saturação  das  duplas   ligações.  Existem divergências  na   literatura   sobre  o  mecanismo dessas

reações (GIRGIS, 1996). 

Os estudos sobre HDS buscam o desenvolvimento de catalisadores com maior capacidade

para promover uma remoção mais efetiva de enxofre,   além de esclarecimentos referentes ao seu

mecanismo. O mecanismo desta reação é complicado porque a matériaprima aplicada na indústria

contém numerosos compostos com enxofre. A partir desta reação, reduzemse hidrocarbonetos que

contêm   grupos   funcionais   de   enxofre,   liberando   gás   sulfídrico.   Contudo,   há   vários   tipos   de

catalisadores,   com uma  gama  de   estudos   recentes  mostrando  diferentes   tipos  de  óxidos   como

suporte.   Isso faz com que mecanismos, caminhos de reação e variáveis de  tratamento sigam a

especificidade do sistema sulfeto/suporte.

Em geral,  os estudos teóricos mostram a atividade da HDS relatada para estruturas com

MoS2:Co, com a promoção de átomos localizados em alguma de suas extremidades, obedecendo às

condições requeridas para a reação. Experimentos são constantemente realizados, com o objetivo de

descobrir  o catalisador  que apresenta a melhor  atividade dentre os  materiais  analisados.  Para a

obtenção dos resultados experimentais, utilizamse técnicas como STM (Microscopia de varredura

de tunelamento,   do Inglês Scanning Tunneling Microscopy), EXAFS (Estrutura fina de absorção

de   RaiosX,   do   Inglês   Extended   XRay   Absorption   Fine   Structure),   IV   (Espectroscopia   de

Infravermelho), MEV (Microscopia eletrônica de varredura) e DRX (Difração de RaiosX). Porém

esses estudos não desvendam propriedades importantes, visto que na maioria das análises, perdese

a contribuição da interação do sistema suportado com o suporte real, realizando testes apenas em

suportes inertes, como ouro, por exemplo.

Houve   muitos   estudos   nos  últimos   30   anos   sobre   catalisadores   de   HDS.   Tais   estudos

envolvem   vários   metais,   suportes   e   sua   influência   na   atividade   catalítica.   Catalisadores   de

hidroprocessos  baseados  a  partir  de   sulfetos  metálicos  de   transição   foram e   são   extensamente

usados por mais de 60 anos e catalisadores como Co/Mo/Al2O3 permanecem em uso na indústria.
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As zeólitas foram e ainda são largamente utilizadas como catalisadores em reações de catálise ácida

na produção de petroquímicos. Entretanto, as dimensões dos seus poros torna seu uso limitado para

várias reações que envolvem moléculas grandes predominantes em óleos pesados, como é o caso do

petróleo brasileiro. Dessa forma, essas moléculas não têm acesso aos sítios ativos das zeólitas e,

com isso, reações como a hidrodessulfurização não ocorrem. 

De uma forma geral,  o enxofre nos combustíveis apresentase na forma de mercaptanas,

como  o  metil  mercaptano   (CH3SH),   sulfetos,   dissulfetos,   polissulfetos,   tiofenos   (C4H4S)   e   gás

sulfídrico (H2S). O óleo diesel que não sofreu hidrotratamento possui tipicamente 1 % (peso) de

enxofre e pode causar corrosão em equipamentos, tubulações,  smog  (fumaça + neblina) após sua

queima,   desativação   de   outros   catalisadores   de   processos   de   refino   e   controle   de   emissões,

implicando em grande prejuízo para indústrias. 

Na   HDS,   muitos   compostos   podem   ser   removidos   facilmente   do   petróleo,   devido   à

tecnologia   adequada   disponível   atualmente   nas   indústrias,   sendo   eles:   tióis   (RSH),   sulfitos

(RSR’) e dissulfitos (RSSR’). Contudo, alguns compostos apresentam difícil remoção devido a

sua aromaticidade, são eles: os tiofenos, benzotiofenos e dibenzotiofenos. 

A HDS envolve hidrogenação sob condições de elevadas temperaturas e altas pressões, que

são adotadas juntamente com procedimentos de segurança industrial das refinarias de petróleo. Ao

se formarem os produtos reacionais, ocorre a eliminação do enxofre por meio da formação de gás

sulfídrico.  O produto resultante e o  gás  rico em hidrogênio são separados,  sendo o hidrogênio

reciclado para o reator, no qual ocorre a reação. Por sua vez, o H2S é direcionado a uma unidade de

recuperação de enxofre . 

Apesar de um progresso significativo no entendimento do processo de HDS, muitas questões

fundamentais relativas aos detalhes do ciclo catalítico e na ação de átomos promotores ainda vêm

sendo discutidas. Muitas teorias e modelos se apresentam na literatura, como os mecanismos via

hidrogenólise ou dessulfurização direta de enxofre e hidrogenação. NEUROCK et al. (NEUROCK,

2007), apresenta um mecanismo geral para HDS do Tiofeno, o   mecanismo de hidrogenação. O

ciclo geral de reação para esta rota é descrito na Figura 1.3, que envolve a adsorção do tiofeno e

hidrogênio, hidrogenação do tiofeno para dihidrotiofeno, ativação da ligação carbonoenxofre,  e

etapas de remoção de enxofre. Porém, este ciclo é bastante geral e os mecanismos que controlam

cada uma dessas etapas ainda não estão bem elucidados. 
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Figura 1.3 – Ciclo catalítico geral para o mecanismo de hidrogenação para hidrodessulfurização do

tiofeno.

Fonte: NEUROCK, 1997

Por  outro   lado,  WANG  et  al.  (2001),   propõem outro  mecanismo  geral   (mecanismo  de

hidrogenólise) para HDS do tiofeno, DBT, DMDBT e seus derivados sobre catalisadores de CoMo

e Mo suportados (Figuras 1.4 e 1.5, respectivamente). Segundo esse mecanismo, durante o processo

de   HDS   sobre   catalisadores   CoMo   o   átomo   de   enxofre   (S*)   (na   forma   de   HSS,   Tiofeno,

BenzoTiofeno,   DBT   ou   outros   derivados)   tende   a   unirse   ao   átomo   de   Co   pela   ligação   com

hidrogênio. A ligação Co – S, que liga os átomos de Co e Mo é fraca e, então, é quebrada. Com o

rompimento  dessa  ligação  (Co – S),  um grupo SH é   formado  reagindo com uma molécula de

hidrogênio adsorvido e é  formado um cátion (Co) na superfície. Os dois grupos SH ligados ao

átomo de Mo se rompem para a liberação do átomo de enxofre do sítio ativo na forma de H2S e,

então é formada uma ligação dupla Mo = S. No entanto, pela reação do átomo de S com espécies de

hidrogênio adsorvidas, essa ligação dupla se rompe formando um novo grupo SH e um cátion de

Mo+. Logo, os dois cátions Mo+ e Co+ exercem forças atrativas para a molécula contendo o átomo

de   enxofre,   extraindo   o   átomo   de   S*  ligando   os   átomos   de   Co   e   Mo.   Assim,   o   ciclo   desse

mecanismo se completa, e uma nova molécula de H2  se adsorve na superfície para preencher a

vacância formada (WANG et al., 2001). 

Para o ciclo de HDS sobre catalisador contendo somente Mo (Figura 1.5) segue da mesma

forma,   porém,   a   ligação   Mo   –   S   é   muito   forte,   mais   difícil   de   romper   que   em   Co   –   S.
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Consequentemente, a taxa de reação de HDS sobre catalisador à base de Mo é mais baixa que para

catalisadores CoMo. Portanto, podese dizer que o rompimento da ligação Co–S ou Mo–S, talvez,

seja a etapa limitante no processo de HDS.

Figura 1.4: Mecanismo de HDS para catalisadores à base de CoMo.

Fonte: ADAPTADO DE WANG et al., 2001

Figura 1.5 : Mecanismo de HDS para catalisadores à base de Mo.

Fonte: ADAPTADO DE WANG et al., 2001

35



TESE DE DOUTORADO – FLORENCE PEREIRA NOVAIS ANTUNES

CRISTOL et al. (2006), estudaram via cálculos de DFT as formas de adsorção do tiofeno em

diferentes superfícies de MoS2. Esse estudo abordou 4 formas de adsorção, ilustrados na Figura 1.6.

A primeira sendo a adsorção do tiofeno na extremidade da fase metálica da superfície; a segunda, a

interação do enxofre com a superfície; a terceira, a adsorção nos sítios metálicos sobre diferentes

condições de reação e a quarta, a adsorção nos defeitos criados pela reação com o hidrogênio sob

condições de redução. Esses defeitos são os já citados sítios coordenados não saturados (CUS). 

Figura 1.6 – Diferentes geometrias investigadas para a adsorção do tiofeno na extremidade metálica da

superfície. Onde os átomos de molibdênio estão em azul, de enxofre estão em amarelo, de carbono em cinza

e de hidrogênio em branco. A demarcação de (A) a (D) se referem ao modelo da primeira adsorção em (1).

Os numerados em (2), (3) e (4) se referem a segunda, terceira e quarta formas de adsorção, respectivamente. 

(1)      (2) 

(3)            (4) 

Fonte: CRISTOL et al., 2006

Apesar dos vários tipos de adsorção propostos, geralmente é assumido que o HDS

procede nesse tipo de sítio na extremidade do MoS2 (CRISTOL et al., 2006).

Com isso, fica claro que os principais pontos a serem considerados na HDS e que envolvem
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diretamente propriedades do catalisador são: os sítios ativos, a adsorção dissociativa do hidrogênio

na   superfície   catalítica,   a   quimissorção  dos   compostos  organossulfurados  no   sítio   catalítico,   a

quebra da ligação metal – enxofre, a hidrogenação de ligações insaturadas e a cisão da ligação CS .

1.3.3  Modelos para o efeito de sinergia 

A natureza das fases ativas, promovidas ou não, dos sulfetos de molibdênio e tungstênio dos

catalisadores de hidrotratamento tem sido amplamente estudada e publicada em vários artigos de

revisão (TOPSØE, 1990; DELMON, 1990; PRINS, 1989)

Como já  mencionado,  o  par  de  sulfetos  NiMo ou CoMo apresenta uma sinergia  para a

maioria das reações de HDT, uma vez que a atividade do par é superior à soma das atividades dos

sulfetos individuais. A intensidade do efeito de sinergia depende do par de sulfetos, da reação em

questão e da razão atômica entre os metais.

Diversos   modelos   e   interpretações   foram   propostos   na   tentativa   de   explicar   este

comportamento,  muitos  deles   contraditórios.  Uma síntese  dos  mesmos  pode  ser   encontrada  no

artigo  de   revisão de  Topsoe  et  al  (1996).  Alguns  aspectos  de  dois   importantes  modelos   serão

abordados neste trabalho: o modelo de sinergia de contato (DELMON, 1979) e o modelo da fase

CoMoS (TOPSØE; CLAUSEN, 1984).  

O   modelo   do   sinergismo   de   contato,   também   conhecido   como   “controle   remoto”,   foi

proposto por Delmon  et al.  (DELMON,1979). Esse modelo parte de misturas físicas de sulfetos

mássicos de Mo(W) e Co(Ni) para explicar como o sulfeto do grupo VIIIB (Co ou Ni) dissocia o

hidrogênio que migra para o cristalito do sulfeto do grupo VIB (Mo ou W) para reagir  com a

molécula orgânica adsorvida. O efeito promotor do Co é proveniente do contato entre as fases Co9S8

e MoS2  resultando em um “derramamento” de hidrogênio do Co9S8  para o MoS2, que aumenta a

atividade intrínseca do MoS2. O hidrogênio ativado não participa diretamente da hidrogenólise ou

da  hidrogenação,  mas  cria  ou  modifica  o   sítio   ativo   reduzindo  parcialmente  a   fase   sulfeto  de

molibdênio. Pela teoria da sinergia de contato, dois tipos de espécies ativadas são criados em função

do estado de oxidação do cátion de Mo: se os átomos de enxofre são removidos, um  CUS é criado

e este será o centro ativo da hidrogenação; sob condições de redução mais severas, um grupo MoSH

vizinho de um centro CUS é criado e esse pode ser responsável pela atividade para HDS. Bases

planas   são   inativas   na   adsorção   de   moléculas   e   provavelmente   insignificantes   nas   reações   de
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hidrotratamento. 

Já   o   modelo   da   fase   CoMoS   foi   proposto   por   Topsøe  et   al.  (TOPSOE,   1996),   e   é

atualmente   o   de   aceitação   mais   ampla   no   meio   acadêmico   e   industrial.   Com   base   em   dados

espectroscópicos, propõe a formação de dois tipos de sulfetos mistos CoMoS, responsáveis pela

atividade do catalisador: 

Tipo I  –  possui  forte   interação com o suporte,  sendo desta  forma menos ativo;  é   formado sob

condições normais de sulfetação. 

Tipo II – fase completamente sulfetada, possui baixa interação com o suporte, sendo, portanto mais

ativo; formado sob altas  temperaturas de sulfetação ou em condições específicas de preparo de

catalisador. 

De acordo com este modelo, a fase CoMoS seria formada pela deposição do Co nas bordas

dos cristalitos de sulfeto de molibdênio. Topsøe e sua equipe foram os primeiros a identificar, via

espectroscopia Mössbauer, a presença desta fase em catalisadores sulfetados, trazendo assim uma

evidência física da existência da mesma. No entanto, a fase CoMoS não possui estequiometria fixa,

mas cobre uma faixa de razões Co/Mo compatíveis com a acomodação do promotor nas bordas dos

cristalitos   de   sulfeto  de  molibdênio.  A  dificuldade  de   se   identificar   e   caracterizar   as   espécies

presentes durante o “derramamento” de hidrogênio proposto por Delmon e colaboradores seria um

dos  pontos   fracos  de  sua   teoria,  embora  a  conseqüência  deste  efeito  na  atividade catalítica  de

misturas mecânicas fosse a única explicação possível. Posteriormente, Karroua et al. (KARROUA,

1989)  mostraram que  o   efeito  de   sinergia   ocorria   também com misturas  mecânicas  de  NiS   e

CoMo/alumina. Verificouse também que se as interações entre as estruturas Co–Mo–S e NiMoS

com o suporte de alumina forem minimizadas, obtémse um aumento significativo na atividade.

Essas novas estruturas foram denominadas Co–Mo–S tipo II e Ni–Mo–S tipo II (TOPSØE, 1996). 

O procedimento de otimização dessas espécies  também ganhou espaço nas pesquisas da

área. Foi observado que um aumento da temperatura de sulfetação de 400ºC para 600°C resultaria

numa   diminuição   de   interação   dessas   estruturas   com   o   suporte   e,   portanto,   num   aumento   da

atividade catalítica. Hinnemann et al. (HINNEMANN, 2005) estudaram a interação das estruturas

Co–Mo–S com a alumina e verificaram que nas estruturas do tipo I existem ligações Mo–O–Al, o

que modifica suas propriedades catalíticas. Ele propôs então aumentar a temperatura de forma a
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minimizar  essa  interação entre as espécies ativas  e o  suporte.  No entanto,  como a forma mais

adequada para se obter as estruturas do tipo II não seria o uso de tratamentos a altas temperaturas

(pois podem proporcionar a sinterização dos sítios de borda, que são os mais importantes), também

foram   estudados   procedimentos   alternativos   de   preparo   e   a   utilização   de   aditivos   ou   agentes

quelantes para minimizar a interação entre as espécies metálicas e o suporte. Nesses casos, apesar

do favorecimento à formação de sítios do tipo II, observase o aparecimento de estruturas MoS2 em

multicamadas (TOPSØE et al, 1996). 

Nos últimos dez anos, o avanço das técnicas analíticas como Espectroscopia de Emissão

Mössbauer (MES), Absorção de Raios X Extendido de Estrutura Fina (EXAFS) , Microscopia de

Transmissão de Elétrons de Alta Resolução (HRTEM) juntamente com a Modelagem Molecular

têm esclarecido muito sobre a fase ativa presente nos catalisadores sulfetados de hidrotratamento. 

Portanto, é  possível que no catalisador real estes dois mecanismos estejam presentes, ou

seja, a formação de um sulfeto com promotores que pode ter sua atividade modificada pela ativação

de hidrogênio nos sítios adjacentes. 

Independente do modelo para  efeito  de sinergia,  sítios  ativos  envolvidos  em reações  de

hidrotratamento, CUS, são geralmente vistos como vacâncias de enxofre (ou vacâncias aniônicas), e

isto tem grande importância na discussão de reações de hidrogenação e hidrogenólise, que ocorrem

sobre o mesmo tipo de sítio ou sobre diferentes tipos de sítios. 

1.3.4  Suportes para catalisadores e sua influência na catálise

Apesar de possuir atividade catalítica na forma mássica, o MoS2 geralmente é usado como

fase ativa, suportado em uma superfície com extensa área como suporte, geralmente óxidos, sendo a

alumina a mais utilizada. (DATYE, 1996; TOPSγ ØE, 2011; SHIMADA, 2003). Existem diversos

estudos recentes reportando uso de outros tipos de óxidos, como TiO2, sílica, zeólitas, ZrO2, MgO e

óxidos   mistos.(LI,   2004;   CESANO,   2011)   Muitos   autores   questionam   o   papel   do   suporte   no

catalisador. 

Vít  et  al.   (VÍT, 2004) fez o   estudo catalítico de HDN e HDS com diferentes sistemas

catalíticos suportados. Ao alterar o suporte do sistema, a atividade catalítica para HDS se altera

mais em relação à HDN, mas o autor   relata que é necessário maiores estudos para explicar esse

comportamento.   Já   outros,   questionam   o   papel   do   suporte   e   relacionam   sua   contribuição   às
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propriedades texturais. Solis et al. (SOLIS, 2007) mostraram que a incorporação de óxidos alcalinos

em   suportes   de  óxidos  mistos  de   magnésio   e   alumínio  promove   um  aumento  na   estabilidade

estrutural.   Ramírez   (RAMIREZ,   2008)   demonstrou   que   a   natureza   do   suporte   é   de   grande

importância para a concepção de catalisadores de hidrotratamento e que dependendo da forma como

o sulfeto  interage com o suporte,  é  possível  aumentar  significativamente as   funcionalidades  de

catalisadores  de  hidrotratamento.  Ramírez   afirmou   também que   a   natureza  do   suporte   afeta   a

sulfetação e dispersão de catalisadores de HDS mesmo quando agentes quelantes são utilizados

durante a preparação do catalisador.

Artigos teóricos reportam a dificuldade de resolver e obter estruturas de sistemas de sulfetos

suportados em óxidos (TOPSØE, 1996; TOPSØE, 2007; RAYBAUD, 2000). Alguns autores optam

por   desconsiderar   a   contribuição   do   suporte   supondo   contribuições   texturais   e   de   dispersão

(TOPSØE, 2007) . Para os cálculos e propriedades obtidas nesses artigos citados é coerente fazer

esse tratamento, mas não se pode negligenciar a influência do suporte de maneira geral, visto que,

conhecendose melhor o sistema, podese buscar por melhores propriedades e melhor eficiência

catalítica. 

Ionescu  et   al  (IONESCU,   2003)   realizaram   um   estudo   através   de   cálculos   DFT   com

condições de contorno periódicas, com uma lamela de sulfeto interagindo de diferentes formas em

superfícies de gamaalumina. Nesse trabalho ele concluiu que a orientação perpendicular do sulfeto

em relação à superfície (100) é a mais estável e para o plano (111) a orientação mais   comum das

lamelas   é   paralela.   Um   ponto   a   ser   levado   em   conta   é   que   o   autor   utiliza   um   modelo   de

gamaalumina que levanta questionamentos na literatura (FERREIRA, 2013). Outra questão é que

os   modelos   gerados   necessitaram   de   tensionamento   para   interagir   com   a   superfície   devido   à

diferença de parâmetros de rede, tornando questionável as informações importantes a respeito da

interação do sulfeto com a superfície. Alguns modelos deste trabalho estão apresentados na Figura

1.7. A importância desse trabalho se deve ao fato de ser pioneiro em apresentar através de dados

teóricos a interação do suporte com o sulfeto, até então negligenciada.
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Figura 1.7 –  Modelos estruturais apresentado por Ionescu, mostrando a diferença de parâmetros e

necessidade de tensionamento.

Fonte: IONESCU, 2003.

Apesar dos aspectos questionáveis, os resultados de Ionescu corroboraram com resultados

experimentais já existentes. Sakashita et al. (SAKASHITA, 1999)   investigaram   a   microestrutura

das  nanopartículas  do  catalisador   suportadas  nos  planos   (100)   e   (111).  O  suporte  utilizado  na

realidade era  composto por   filmes finos  da alumina  formados sobre monocristais  do espinélio,

MgAl2O4, com as respectivas faces expostas. Independentemente da simplificação das superfícies

do suporte, o exame das micrografias de HRTEM revelou que os aglomerados formados no plano

(100) se orientam preferencialmente de forma perpendicular   à superfície,  enquanto     no     plano

(111)   a   orientação mais comum das lamelas é paralela, condizente com o resultado obtido com os

modelos teóricos de Ionescu. Além disso, Sakashita e seus colaboradores  mostram que o tamanho

das partículas ao longo das lamelas varia entre 1,5 e 2,0 nm, corroborando com o fato de se usar o

sulfeto periódico, evitando efeitos de borda.

A orientação do sulfeto no suporte é realmente um dos principais fatores a ser discutido

sobre esse tipo de sistema.  Shimada (SHIMADA, 2003) mostra atavés de imagens de TEM as

diferentes   formas   possíveis   de   orientação   e   conclui   que   mais   estudos   são   necessários   para

determinar como ocorre a estabilização das ligações de borda. Na realidade, seu trabalho traz uma

boa revisão da literatura dos anos 90 sobre a questão da relação existente entre a microestrutura do

MoS2  sobre a alumina e a atividade catalítica. Na Figura 1.8, é apresentado um esquema que ilustra
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o efeito da morfologia e da orientação do sulfeto interagindo  com o suporte e a atividade catalítica

da fase ativa.

  Figura 1.8 – Atividade dos sítios de acordo com a orientação da lamelas do catalisador de HDT.

Fonte: ADAPTADO DE SHIMADA, 2003

Ninh  et   al.  (2011)   avaliaram   o   efeito   de   diferentes   óxidos   como   suporte   para

o catalisador NiMoS no processo de HDS. Os óxidos utilizados foram: gamaalumina, SiO2, ZrO2 e

TiO2. O autor associou   duas   técnicas: análise de micrografias de HRTEM a técnica de XPS e

obteve a caracterização quantitativa das amostras estudadas. Os resultados obtidos indicam um alto

nível de sulfetação e a possível existência de aglomerados do Tipo I, devido a presença da fase

mista  óxido/sulfeto.  Das   imagens  obtidas   com a  HRTEM  para  o   catalisador   sem promotor,  o

tamanho   médio   das   lamelas   e   o   empilhamento   médio   estimados   foram   3,7   e   2,8   nm,

respectivamente.  Para  as   amostras  do  catalisador  promovido  com níquel,   foram 3,2  e  2,4  nm,

respectivamente. Neste trabalho, Ninh  et al.  concluem que o efeito do suporte na seletividade e

atividade é o de estabilizar as partículas de tal forma que um alto nível de promoção seja alcançado.

Zdrazil (ZDRAZIL, 2003) mostra um estudo comparativo de sulfeto suportado em gama

alumina e MgO. Após síntese, análise de atividade catalítica e obtenção de imagens de TEM, o

autor   concluiu  que  a   atividade  catalítica  no   sistema  de  MgO era  maior,  devido   a   uma  maior

dispersão, tamanho e orientação dos slabs. Ao analisar imagens de TEM ele conclui também que

existem placas (lamelas) de sulfeto perpendiculares ou paralelas à superfície e é possível perceber
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presença de lamelas perpendiculares isoladas,  com comprimento maior que o usual ( 5 a 10 nm) e

altura (slabs ou camadas) entre 13 slabs. 

Zecchina  et   al.  (ZECCHINA,   2011)   mostram   síntese   e   caracterização   de   catalisadores

suportados em óxidos, reportando detalhes estruturais e deixa claro a necessidade de um melhor

entendimento na formação de vacâncias aniônicas de enxofres na borda. Zechinna  et al. também

mostram   através   de   imagens   de   TEM   que   o   sulfeto   suportado   perpendicular   ao   MgO   possui

tamanho médio de duas lamelas e um comprimento médio de 50 nm. 

Neste trabalho, o estudo mostrado segue a orientação do sulfeto perpendicular à superfície

do óxido,  levando em conta a  maior proporção de sítios  ativos,  menor impedimento estérico e

presença de placas isoladas e em camadas descrita em artigos experimentais citados.

1.3.5  Óxido de magnésio

Os  óxidos  metálicos   têm  grande   aplicação   industrial   como  adsorventes,   catalisadores   e

suporte de catalisadores. Por possuírem uma grande área superficial e alta reatividade nos sítios,

caracterizados por defeitos e uma incomum estabilidade dos planos cristalinos, eles possuem alta

reatividade (MICHALKOVA, 2004). Desde 1994, o uso de cálculos ab initio para a estrutura de

superfícies tem possibilitado o estudo de uma variedade de óxidos (GILLAN, 1996).

A natureza ácida ou básica de óxidos metálicos determina sua atividade catalítica para cada

espécie adsorvida. Por conseguinte, a caracterização desta propriedade é de grande importância por

estar   relacionada  diretamente  ao  processo  de   fisissorção  ou  quimissorção.  Ademais,  os  óxidos

metálicos, por apresentarem estabilidade térmica e mecânica, são largamente usados em catálise

heterogênea (MICHALKOVA, 2007). Um grande número de reações são catalisadas por estes tipos

de   superfícies,   e   dependendo  da  orientação   superficial   estabelecida  para   tal,   as  dissociações   e

difusões de materiais podem ser diretamente favorecidas estruturalmente (WAGNER, 1999).

O óxido de magnésio é um óxido metálico (óxido alcalino terroso), de simetria cúbica, com

uma estrutura relativamente simples, assim como a estrutura do NaCl (HENRICH, 1994). É capaz

de formar uma superfície muito estável (001) e, além de apresentar um único estado de oxidação, é

composta pelo mesmo número de sítios catiônicos (Mg5
2+)  e  aniônicos (O5

2)  pentacoordenados

(ALVIM, 2012). Os sítios de O5
2 são fundamentalmente básicos, e a química do óxido de magnésio

é caracterizada pela sua basicidade. Por esta razão, esta característica do MgO tem sido explorada
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na catálise heterogênea básica. É bem conhecido que sólidos de MgO, puros ou dopados, são bons

catalisadores   de   muitos   processos   químicos   (BOLDYREV,   1996).     Devido   à   sua   estabilidade

estrutural,   o   MgO   é   muito   utilizado   em   processos   catalíticos   industriais   que   necessitam   altas

temperaturas de reação. A Figura 1.9 mostra a estrutura do MgO e a superfície (001) exposta.

Figura 1.9 – Estrutura cúbica (tipoNaCl) do MgO e a supercélula mostrando o corte da superfície

(001).

              

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Tendo então a análise do MgO como catalisador, partimos agora para uma breve discussão

sobre sua aplicação como suporte para catalisadores.  MgO, assim como  outros compostos básicos,

recebeu atenção especial no uso de catalisadores suportados sobre ele para HDS seletiva de gasolina

FCC. Esse óxido é considerado um suporte interessante para MoS2 em catalisadores de HDS, como

uma alternativa para o Al2O3 convencional, por duas razões principais: o fato do suporte básico ser

favorável para a formação de monocamadas, aumentando a dispersão e também devido ao fato de

inibir formação de coque, que ocorre ao longo do catalisadores suportados em Al2O3.  Uma das

principais causas de desativação do catalisador é a  formação de coque na superfície do mesmo,
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principalmente devido às altas condições reacionais. Coque é uma descrição coletiva de vários tipos

de  depósitos   carbonáceos   formados  no   reator.  Estes   depósitos   podem   ter   origem pirolítica   ou

catalítica   (FIGUEIREDO,   1989).   O   coque   pirolítico   originase   a   partir   da   quebra   térmica   da

molécula em temperaturas acima de 600°C. O coque promovido por catalisadores é mais complexo

e difícil de minimizar.  FRENI et al. (FRENI, 2002) reportaram quantidades de coque depositadas

sobre   catalisadores   de   Ni   e   Co   suportados   em   MgO   muito   inferiores   às   observadas   em   um

catalisador comercial Ni/CaO/AlxOy  de baixa área superficial. A taxa de deposição de coque foi

cerca de 25 vezes maior  no catalisador  comercial,   fato atribuído pelos  autores à  mudanças nas

propriedades eletrônicas dos cristais de Ni devido à presença do MgO. Em um estudo posterior, os

autores observaram baixa  deposição de coque também para catalisadores de Pd e Rh suportados em

MgO em comparação com o catalisador comercial Ni/CaO/AlxOy  (FRUSTERI, 2004).

O   óxido   de   magnésio   possui   várias   aplicações   tecnológicas,   como   por  exemplo,   nas

indústrias químicas e farmacêuticas, na agricultura e pecuária, seja na sua forma pura ou misturado

a   outros  óxidos,   como   por   exemplo,  óxidos   mistos   de   Mg   e   Al   derivados   da   calcinação   de

hidrotalcitas, aplicação que será abordada na próxima seção.

1.3.6  Catalisadores obtidos da calcinação de hidrotalcitas

Os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL) são hidróxidos duplos com estrutura em camadas,

contendo ânions de compensação no espaço interlamelar, e têm fórmula geral (CHENG, 1998): 

                                           (M2+
1x Me3+

x (OH)2)x+ (Am
x/m) . nH2O 

onde: 

M2+ : cátions bivalentes, Mg2+, Cu2+, Co2+, Mn2+, Zn2+, Ni2+ 

Me3+ : cátions trivalentes, Al3+ , Fe3+ , Cr3+ 

A : ânions de compensação, OH , Cl , NO3 , CO3
2 , SO4

2 

x :  razão molar de Me3+/(M2+ + Me3+), geralmente entre 0,20 e 0,33. 

Os HDL também são conhecidos como compostos tipo hidrotalcita por causa da hidrotalcita,

hidróxido duplo de magnésio e alumínio com ânions carbonatos intercalados,  representante mais

comum dos HDL. A estrutura dos compostos tipo hidrotalcita é similar à da brucita (hidróxido de

magnésio), onde o magnésio está rodeado octaedricamente por seis átomos de oxigênio sob a forma

de   íons  hidroxila.  Os  octaedros  encontramse   ligados  através  das   arestas   formando  lamelas  ou
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camadas bidimensionais infinitas que se encontram empilhadas face a face e ligadas por interação

de hidrogênio (TICHIT, 1995). Os HDL são obtidos a partir da substituição, de alguns cátions Mg2+

da brucita por cátions trivalentes, resultando uma camada bidimensional infinita que apresenta uma

carga positiva por cada cátion trivalente. A neutralidade elétrica desta estrutura é conseguida pela

presença dos ânions de compensação localizados no espaço entre as camadas junto com moléculas

de água (ROELOFS, 2001). 

O   método   mais   comumente   utilizado   na   síntese   dos   compostos   tipo   hidrotalcita   é   a

coprecipitação à temperatura constante, na qual todos os cátions precipitam simultaneamente em

condições   de   supersaturação.   O   tempo   e   a   temperatura   de   envelhecimento   do   gel   de   síntese

determinam a morfologia, o tamanho e a perfeição dos cristais, bem como sua área específica. 

A decomposição térmica de hidróxidos duplos lamelares, tais como as hidrotalcitas, conduz

quase sempre a uma mistura óxidohidróxido dos metais com características medianamente básicas.

Outras propriedades interessantes desses óxidos mistos são: 

 alta área específica;

 interdispersão homogênea dos elementos termicamente estáveis, de modo que, sob condições de

redução, são formados cristais de metal muito pequenos e estáveis;

   efeito   sinérgico   entre   os   elementos,   devido   à   interdispersão,   favorecendo,   por   exemplo,   o

desenvolvimento de propriedades básicas e, dependendo dos cátions metálicos presentes, redox; 

 efeito memória, o qual permite a reconstrução da estrutura original pelo contato com soluções

contendo vários ânions ou com a umidade do ar.

O tratamento térmico dos compostos tipo hidrotalcita sob fluxo de ar induz à desidratação, à

desidroxilação e às perdas de ânions de compensação, originando um óxido misto com estrutura

típica de MgO. Assim, eles podem ser usados como precursores para a preparação de óxidos ou

suas misturas cataliticamente ativas e com propriedades básicas. 

Catalisadores obtidos por calcinação das hidrotalcitas de Mg/Al têm potencial para substituir

as bases mais comuns usadas na indústria, tais como hidróxidos ou carbonatos de metais alcalinos,

sais   de   amônio   ou   aminas,   dentre   outros.   Estes   catalisadores   sólidos   apresentam   também   a

vantagem de serem separados facilmente da mistura reacional, podendo ser reutilizados.

As aplicações  em catálise  dos  óxidos mistos  obtidos  a  partir  das  hidrotalcitas  na  forma

MgAl   incluem   reações   catalisadas   por   bases,   tais   como:   condensação   aldólica   de   aldeídos   e

cetonas, condensação do grupo carbonila com compostos apresentando grupos metilênico ativado
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(reação de Knoevenagel)  e condensação de ClaisenSchmidt,  adições de Michael,  alquilação de

dicetonas e fenóis, epoxidação de alcenos ativados com peróxido de hidrogênio e a glicerólise de

gorduras para fabricação de monoglicerídeos. Além disso, é reportado o emprego de óxidos obtidos

a   partir   de   compostos   tipo   hidrotalcita   em   reações   de   hidrogenação   (formas   NiAl,   ZnCr,

CuZnAl(Cr) e CuCoAl(Cr)), de reforma catalítica de metano ou de hidrocarbonetos e na síntese

de metanol e de álcoois superiores (forma NiAl). 

Ultimamente têm sido desenvolvidas aplicações promissoras no campo da química fina e de

intermediários. Como exemplos podem ser citados a produção do citronil (usado nas indústrias de

perfumaria e sabões), das pseudoiononas (usadas na síntese das iononas, empregadas nas indústrias

de aromas e perfumes), das chalconas e flavonóides (para a indústria farmacêutica) e dos fenóis

alquilados   (intermediários   orgânicos).   Estas   argilas   aniônicas   encontram   também   uso   como

precursores de catalisadores para a polimerização de  lactona e óxido de etileno e como suportesβ

para catalisadores em reações de hidrogenação. 

As propriedades ácidobásicas  e,  consequentemente,  o desempenho catalítico dos óxidos

mistos  de  Mg e  Al  dependem da composição  química  e  das  condições  do   tratamento   térmico

empregado na decomposição do precursor, sendo a faixa entre 450°C e 527°C aquela que produz os

óxidos mistos mais ativos. Com relação à composição química, o valor ótimo para a relação Mg/Al

depende da força e da densidade total de sítios básicos requeridos para ativar cada reagente em

particular. 

As   misturas   de   óxidos   derivados   das   hidrotalcitas   foram   empregadas   também   como

catalisadores ou suportes de catalisadores em reações de oxirredução pela incorporação de metais

com propriedades redox na estrutura das hidrotalcitas. Este é o caso do uso de catalisadores à base

de hidrotalcitas na oxidação seletiva de hidrocarbonetos. A combinação das propriedades básicas e

redox tem permitido o desenvolvimento de novas aplicações das hidrotalcitas como catalisadores

ambientais, especialmente no campo da purificação de gases. A atividade de alguns óxidos mistos

derivados da hidrotalcita já foi mostrada na remoção de SOX, NO e N2O. 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

O objetivo central do trabalho é propor via simulação computacional modelos de estruturas

de sulfeto de molibdênio suportado em MgO. Com isso, obter a análise da formação de vacâncias

nas bordas, a influência do tamanho do sulfeto, variando de 1 a 3 monocamadas e obter informações

a respeito da presença do suporte. Além disso, é objetivo também do trabalho obter modelos com

substituição de um átomo de molibdênio de borda por um átomo de cobalto para simulação de

sistemas com átomo promotor. Para atingílo, os seguintes objetivos específicos foram seguidos:

2.1) Estudo das estruturas de MoS2 e MgO na forma bulk e respectivas propriedades.

2.2) Estudo da formação de vacâncias no sulfeto de molibdênio na forma mássica, ou seja, a forma

não suportada, para validação de metodologia. 

2.3) Estudo de  dois tipos de modelos de sulfeto de molibdênio suportado em óxido de magnésio,

variando a proporção dos átomos de enxofre de borda. Um dos modelos apresenta o sulfeto de

molibdênio interagindo com o suporte através da ligação MoO e o outro sugere a simulação de um

modelo advindo de sulfetação parcial, contendo no sulfeto uma fina camada de átomos de oxigênio

que se ligam aos átomos de magnésio do suporte. 

2.4) Substituição de átomo de cobalto para obtenção de estruturas e propriedades de sistemas do

tipo CoMoS suportado, também variando a proporção de enxofre.

Com os resultados dos quatro processos é possível inferir o modelo mais estável do ponto de

vista da energia eletrônica e é possível predizer a proporção de enxofre superficial dominante em

cada sistema com diferentes tamanhos de camadas. 

O conhecimento gerado no estudo visa fornecer informações importantes para a literatura.

Com modelos simulados de estruturas de difícil  caracterização é  possível predizer propriedades

importantes   e   com   isso   poder   modificar   etapas   do   processo   de   catálise   visando   uma   melhor

eficiência no processo de HDS. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Simulações computacionais, aliadas com o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes e

o rápido avanço tecnológico na área de computação, permitem que atualmente diversos processos

físicos e químicos sejam tratados detalhadamente num nível microscópico de forma muito acurada.

Elas podem fornecer informações sobre situações nas quais resultados analíticos não podem ser

obtidos, ou ainda, nas quais dados experimentais não são viáveis (ou os dados são escassos), sendo

portanto de grande importância para predições de novos fenômenos. Além disso, as simulações têm

um papel fundamental para auxiliar na interpretação de resultados experimentais. 

Outra área de grande interesse que se beneficia das simulações é o estudo de sistemas físicos

à temperatura finita (diferente do zero absoluto). Dessa maneira podese estudar situações nas quais

se deseja entender o comportamento do sistema em função da temperatura, como por exemplo,

entender transições de fase. Também podese usar as simulações para fazer uma amostragem do

espaço de fase e gerar configurações “características” de sistemas desordenados, como líquidos ou

amorfos. 

A qualidade dos resultados das simulações computacionais está basicamente relacionada ao

método   utilizado   para   o   cálculo   das   energias/forças   do   sistema.   Tradicionalmente,   potenciais

empíricos têm sido utilizados para a descrição da interação entre as partículas nessas simulações.

Geralmente, esses potenciais são funções das coordenadas intermoleculares e podem incluir termos

de interação entre pares, três corpos e de ordens superiores, dependendo da natureza das interações

e ligações químicas nos sistemas e sendo determinados por parâmetros empíricos (isto é, obtidos

dos experimentos).  A utilização desses potenciais  permitiu  o estudo de diversos sistemas como

sólidos, líquidos, sistemas biológicos incluindo proteínas, membranas, etc. 

A   vantagem   dos   potenciais   empíricos   é   que   eles   são   calculados   rapidamente   quando

comparados com simulações  ab  initio.  Dessa forma, é  possível  realizar simulações  de sistemas

maiores e/ou por mais tempo. Entretanto, como esses potenciais são construídos para descrever com

precisão o sistema próximo a certas configurações, não há nenhuma garantia de que a descrição seja

igualmente boa em outras configurações muito distintas dessas. Isto é, há pouca transferabilidade do

potencial e preditibilidade de novos fenômenos. Dessa forma, para ter um avanço nas simulações

muitas vezes é necessário o uso da metodologia ab initio. 

Por simulações ab initio, ou de primeiros princípios, estamos nos referindo a simulações em
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que os resultados são obtidos pelas hipóteses e equações básicas da mecânica quântica, e os únicos

parâmetros utilizados são a carga, massa e constantes fundamentais. Em diversos estudos utilizando

essas simulações, novos fenômenos físicos e mecanismos microscópicos foram elucidados, os quais

não seriam possíveis de se obter utilizando apenas potenciais empíricos. 

Em princípio, para estudar sistemas de forma ab initio seria necessário apenas informar a

composição   do   sistema   (número   atômico   dos   átomos   constituintes)   e   resolver   a   equação   da

mecânica quântica (equação de Schrödinger no caso nãorelativístico).

A   resolução   da   equação   de   Schrödinger   independente   do   tempo   permite   determinar   a

estrutura do estado fundamental de um sistema de muitos elétrons e núcleos:

H r  = Er   (1)

onde E é o auto valor de energia, o conjunto de variáveis r  representa o conjunto de {r i , i }

de variáveis  espaciais  e  de spin  e r  é  a   função de onda do sistema.  Uma vez conhecida

r  , todas as propriedades do sistema descritas por ela podem ser em princípio obtidas.

O Hamiltoniano do sistema apresenta o seguinte formato:

H =∑
i

N
−ℏ

2

2m
∇ ri

2∑
i

P
−ℏ
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2Mi
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∣Ri−R j∣

= Te Tn U e−e Un−e Un−n

     (2)

onde  m  e  M  são a massa do elétron e do núcleo,  e  a carga fundamental do elétron, Z a carga do

núcleo,   e r i e Ri correspondem às   coordenadas  dos  elétrons  e  núcleos,   respectivamente.  Os

termos Te , Tn , U e−e , U n−e , U n−n , são  o  operador  de  energia   cinética  dos  elétrons,

operador de energia cinética dos núcleos, operador de energia potencial repulsiva entre os elétrons,

operador  de   energia   potencial   de   atração   entre   os   núcleos   e   os   elétrons,   operador  de   energia

potencial repulsiva entre os núcleos, respectivamente.                                              

O   termo   U n−e ,   é   o   responsável   pela   interação  atrativa   no   sistema,   e   acopla   os

movimentos  eletrônicos e os nucleares.  Neste caso,  a  equação de Schrödinger  (equação 1)  não

apresenta   solução   analítica,   a   menos   que   se   trate   de   um  sistema   formado   por   um   átomo
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hidrogenóide (H ou H2
+), caso em que há apenas um núcleo e um elétron. O Hamiltoniano mostrado

na equação 2 apresenta a descrição de um sistema de  N  elétrons interagindo entre si e com  M

núcleos, que também interagem entre si. A solução exata para esse problema acoplado é inexistente,

logo  são necessárias   aproximações  para  viabilizar  o   seu  emprego  em sistemas   reais.  Uma das

aproximações   mais   importantes   é   a   de   BornOppenheimer.   Em   seguida   serão   apresentadas   as

equações de KohnSham e as duas aproximações que possibilitam suas soluções: aproximações dos

potenciais de troca e correlação, e o pseudopotencial.

3.1  APROXIMAÇÃO DE BORN OPPENHEIMER

O núcleo  dos  átomos   tem uma massa  muito  superior  à  massa dos  elétrons.  Portanto,  a

velocidade dos elétrons é muito maior do que a velocidade dos núcleos, de forma que os elétrons

reagem   quase   que   instantaneamente   ao   movimento   dos   núcleos.   Assim,   a   Aproximação   de

BornOppenheimer serve para desacoplar  o  movimento dos  núcleos  e  dos  elétrons,  podendose

considerar  que o movimento eletrônico  ocorre  num campo nuclear   fixo  (Born e Oppenheimer,

1927). 

Os   elétrons   são   considerados   os   responsáveis   pela   energia   cinética   do   sistema   e   estão

sujeitos  à   energia   potencial   devido  às   interações  elétronelétron  e   a   energia  potencial   externa,

devido aos núcleos.  Neste esquema a energia cinética dos núcleos, Tn , pode ser desprezada e a

interação repulsiva entre os núcleos  Un−n é constante, logo o hamiltoniano será dado por:

H= H el Un−n (3)

onde o hamiltoniano eletrônico é:

H el= Te Ue−e Un−e (4)

Com essa consideração, o problema de um sistema de núcleos e elétrons é   reduzido ao

estudo de um conjunto de elétrons interagentes que se movem sob o efeito de um potencial externo,

V ext r  , devido a presença dos núcleos fixos. Cabe, então, resolver a seguinte aquação:
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H el re  = E el re  (5)

A   função   de   onda  r e dependerá   parametricamente   das   coordenadas   dos   núcleos   e

explicitamente das coordenadas dos elétrons, isto é, 

 r e =  r e ; Rn (6) 

Apesar   da   aproximação   de   BornOppenheimer    a   equação   de   Schrödinger   acima   só   é

resolvida analiticamente para sistemas monoeletrônicos, pois   resolver a equação de Schrödinger

para sistemas polieletrônicos é impossível devido ao acoplamento de coordenadas eletrônicas. Desta

maneira, se faz necessário recorrer a outras aproximações, a fim de se tornar viável a resolução de

sistemas com elétrons interagentes (FIOLHAIS, 2003).

3.2  TEORIA DO FUNCIONAL DA DENSIDADE (DFT)

Na DFT (Density Functional Theory) a idéia básica é que todas as quantidades físicas de

sistemas   de   muitos   corpos   podem   ser   consideradas   como   funcionais   da   densidade   eletrônica

ρ(r⃗ ) , ao invés de considerar a função de onda de muitas partículas   ψ . Dessa maneira, o

problema de 3N variáveis é reduzido a um de apenas três variáveis; o que reduz consideravelmente

o tempo computacional. Em princípio, essa teoria é capaz de fornecer as propriedades do estado

fundamental   exatamente,   porém   na   prática   é   necessário   introduzir   algumas   aproximações.   No

entanto, mesmo a mais simples delas já fornece resultados com boa acurácia para diversos sistemas.

Essas   características   da   DFT   a   tornaram   um   dos   métodos   mais   utilizados   nas   últimas

décadas na descrição da estrutura eletrônica da matéria. Os cálculos baseados em DFT permitem

tratar, realisticamente, problemas como: energia de ligação e de vibração de moléculas e sólidos;

impurezas em sólidos; determinação do arranjo espacial dos átomos em uma superfície, etc. 

A partir das idéias dos trabalhos de Thomas e Fermi da década de 1920, Hohenberg e Kohn,

em 1964, consolidaram a teoria do funcional da densidade na forma como é conhecida atualmente

por   meio   de   dois   teoremas.     O   primeiro   deles   estabelece   que   a   função   de   onda   do   estado

fundamental   ψ0   é   um   funcional   da   densidade   eletrônica   (r),   isto   é,  ρ ψ0=ψ[ρ0] ;   e   é

univocamente  determinada  por   essa.  Assim,   como   ψ0   pode   ser   obtido   a   partir   de   ρ0   e
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viceversa, essas duas grandezas são equivalentes e contêm exatamente as mesmas informações do

sistema físico considerado. 

Como   consequência   do   primeiro   teorema   temos   que   o   valor   esperado   de   qualquer

observável relacionado ao estado fundamental também é um funcional de  ρ0 . A equação 4 pode

ser escrita: 

H e =
T e [r ] U e−e [ r ]∑

i=1

N

V ext [r ]
(7)

A energia eletrônica do sistema é dada por:

E [r ] = 〈i ∣
H e∣i〉 =

T e [r ] U e−e [ r ]∫r  V ext r d r (8)

E [r ] = F [r ]∫r  Vext r d r (9)

onde F [r ]= T e[r ] Ue−e[ r ] é   conhecido   como   funcional   universal,   válido   para

qualquer sistema isoeletrônico independente do potencial externo. Portanto, a densidade do estado

fundamental  ρ0  determina todas as propriedades eletrônicas do sistema. O segundo teorema de

Hohenberg e Kohn torna possível o uso do princípio variacional para encontrar a energia no estado

fundamental. Assim, para que a energia seja minimizada, ela deve satisfazer a equação variacional:

д E []
д 

= 0 (10)

Por estes teoremas, a DFT é uma teoria exata. Entretanto, a forma de F [r ] continua

desconhecida.  

3.3  EQUAÇÕES DE KOHNSHAM 

A chave para o uso dos métodos DFT em química computacional é a introdução de orbitais

para exprimir a densidade, feita por Kohn e Sham. Seu princípio é o de separar o funcional para a

parte cinética na soma de dois termos, um que pode ser calculado exatamente, e outro constituído
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por um pequeno termo de correção que inclui os efeitos de muitos corpos. Descrevendo de forma

mais detalhada, temos que a equação 9 foi tratada por Kohn e Sham (KOHN, 1965).  Com isso foi

possível transformar um problema de muitos corpos em vários de um único corpo que se move num

potencial   efetivo,   determinado   apenas   pela   densidade   do   estado   fundamental.   Com   isso,   na

aproximação   de   KohnSham,   a   energia   cinética Te [ r ] ,   como   já   mencionado,   pode   ser

dividida   em   duas   partes:   uma   representando   a   energia   cinética   de   um   gás   de   elétrons   não

interagentes T s [ r ] e   uma   outra   que   descreve   os   efeitos   de   correlação Tc [r ] . Já   o

potencial elétronelétron U e−e [r ] , também pode ser escrito como uma soma de dois termos:

UH [r ] e U x [r ] , onde o primeiro descreve a interação coulombiana entre os elétrons e o

segundo termo a interação de troca. 

        A partir desta descrição, a energia pode ser escrita como um funcional da densidade:

  E [r ] = T s[r ] T c [r ]
T e[ r ]

 U H [ r ] U x [ r ]
U e−e[ r  ]

∫r  V ext r d r (11)

Incluindo todos os efeitos de muitos corpos  Tc [ r ] e U x [r ] , em um único termo

E xc [ r ] , chamado de potencial de troca e correlação, temse:

E [r ] = T s [r ] UH [ r ] E xc [r ]∫r  V ext r d r (12)

O funcional acima está associado com um sistema de elétrons que não interagem entre si,

pois o termo T s[ r ] não corresponde à energia cinética do sistema real, difícil de ser calculada

por   causa  dos   efeitos  de  muitos   corpos.  As  correções  da  energia   cinética   real   de  um sistema

interagente   (correlação   eletrônica),   juntamente   com   efeitos   de   troca   estão   reunidos   no   termo

E xc [ r ] .

A forma explícita de T s[ r ] em termos de [ρ( r⃗ )] não é conhecida mesmo para a parte

não interagente da energia cinética. Uma alternativa é escrevêlo em termos de orbitais de partículas

simples de um sistema não interagente, os orbitais de Kohn Sham [i
KS
r ]:  

54



TESE DE DOUTORADO – FLORENCE PEREIRA NOVAIS ANTUNES

T s[ r ]=
−ℏ

2

2m ∑i=1

N

∫i
KS
∗r ∇2

i
KS
r d3 r (13)

A   energia   cinética   total   é   a   soma   das   energias   cinéticas   individuais,   pois   se   trata   de

partículas não interagentes. Como todos os [i
KS
r ] são funcionais de [r ] , a expressão para

T s[ r ] é explicitamente um funcional do orbital e implicitamente da densidade eletrônica, ou

seja, T s [ r ]=[i
KS
[r ]] .

Para   um   sistema   de   elétrons   não   interagentes   a   densidade   do   estado   fundamental   é

representada como uma soma sobre os orbitais de um único elétron:

r  =∑
i=1

N

f i∣i
KS
∣ (14)

onde i é o índice da banda do estado não interagente e fi é a ocupação do estado de acordo com a

distribuição   de   FermiDirac.   As   funções   de   onda [i
KS
r ] são   as   soluções   da   equação   de

Schrӧdinger para uma partícula.

A equação (10) é formalmente exata. Sua condição de minimização é:

0 =
д E [ r ]

д r 
=

д T s [r ]

д r 


д U H [r ]

д r 


д E xc [r ]

д r 


д V ext [ r ]

д r 

=
Μ T̂ s [ρ( r⃗ )]

Μρ( r⃗ )
+v H (r⃗ )+vxc( r⃗ )+vext( r⃗ )  (15)

Ou de forma análoga,

0=
д T s [r ]

д r 
vef

KS
r  (16)

onde vef
KS
r  = vH r vxc r vext r  é   o   potencial   efetivo   devido   a   todos   os   elétrons   e   ao

potencial externo. Com isso, é possível calcular a energia do sistema resolvendo a equação 17 que

tem o formato da equação para partículas independentes:
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−ℏ
2
∇

2

2m
 V ef

KS r i
KS r = ii

KS r  (17)

que é conhecida como equação de KhonSham.  

Resumindo, as equações de KohnSham são a base das aplicações práticas de DFT. Elas são

equações do tipo Schrӧdinger de uma partícula, ou seja, transformamos o problema de N partículas

em N problemas aproximados de uma partícula que podem ser resolvidos. Os potenciais da equação

de Schrӧdinger  que dependem da densidade não tem solução direta e devem ser resolvidos por um

método autoconsistente seguindo os seguintes passos: 

1. iniciase com uma função tentativa para construir a densidade eletrônica inicial; 

2. a partir desta densidade eletrônica, calculamse os potenciais  vH ( r⃗ ) , v xc(r⃗ )  ; 

3. resolvese a equação 17 para obter as funções de onda  [i
KS
r ] ; 

4. a partir das funções de onda, calculase um novo valor para a densidade eletrônica com a equação

14; 

5. retornase ao passo 2, repetindo o processo até que a convergência seja atingida, dentro de um

certo critério. 

A repetição deste processo até que se alcance a convergência, ou seja, até que a densidade

eletrônica não sofra mais alteração significativa de uma interação para a seguinte,   é um processo

iterativo chamado método do campo autoconsistente (SelfConsistent Field, ou SCF), e é usado em

praticamente todos os métodos de álculo de estrutura eletrônica. Os dois critérios de convergência

mais comuns baseiamse nas diferenças das energias totais ou das densidades para duas iterações

sucessivas. Em outras palavras, quando ∣E i −E i−1∣ E ou ∣
 i
−

 i−1
∣  em que E(i) e (i)

são os valores da energia total e da densidade para a iteração i, e E e  são tolerâncias definidas.

Então,   toda   a   complexidade   do   problema   real   de   muitos   corpos   foi   transferida   para  o

potencial de correlação e troca, que é desconhecido. 

3. 4  POTENCIAL DE TROCA E CORRELAÇÃO 

O   formalismo   de   KohnSham   trata   exatamente   a   maioria   das   contribuições   da   energia

eletrônica de um sistema atômico, molecular ou um sólido, incluindo a parte   não interagente da
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energia cinética. As partes desconhecidas são transferidas para o funcional de correlação e troca.

Uma vez que não são conhecidas expressões exatas para o funcional  Exc  , todo o esforço de se

aplicar o esquema de Kohn Sham (KS) como uma ferramenta para se obter o domínio da equação

de Schrödinger faz sentido somente se aproximações explícitas a este funcional são disponíveis. A

qualidade do funcional da densidade depende somente da precisão da aproximação escolhida para o

funcional   da   energia   de   troca   e   correlação.   Portanto,   a   questão   de   se   encontrar   melhores

aproximações para a troca e correlação é um dos pontos centrais da DFT e como resultado, uma

coleção de funcionais foram gerados e aplicados. Dentro destas aproximações, estão a aproximação

da   densidade   local   (Local   Density   Approximation   –   LDA)   e   a   aproximação   do   gradiente

generalizado (generalized gradient approximation – GGA).

Na aproximação da Densidade Local é considerado que a densidade próxima a um ponto r

varia de forma lenta e devido a esse fato podese tratar o gás de elétrons não homogêneo (sistema

real) como localmente homogêneo. A energia  Exc neste ponto é dada por:

Exc
LDA

[ r ]=∫r xc
LDA

r d3r=∫r  x
LDA

r  c
LDA

r d3 r (18)

onde   xc
LDA

r  é a energia de troca e correlação por elétron. O termo   c
LDA

r  é dado pela

equação:

 c
LDA

r =
−3
4  3

 
1/3

r 1 /3=
−0,4582

r sr 
(19)

onde a densidade  r  é escrita em função do raio de WignerSeitz, rs(r):

r sr =[ 3
4r  ]

1 /3

(20)

Não existe uma forma explícita para o termo  c
LDA

 r  como funcional da densidade.

Nesse   caso,  c
LDA

r  pode   ser   obtido   a   partir   de   resultados   de   cálculos   de   Monte   Carlo

Quântico,   como  os   realizados  por  Ceperley   e  Alder   (CEPERLEY,  1980)   e   parametrizado  por
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Perdew e Zunger (PERDEW, 1981)

 cr 
=

−0,1423
1+1,9529 √r s+0,3334 r s

, ser s≥1

=−0,0480+0,0311 ln (rs)−0,0116 rs+0,0020 r s ln(r s) , ser s<1

(21)

Apesar   de   gerar   bons   resultados   para   sistemas   nos   quais   a   densidade   apresenta   uma

distribuição   quase   uniforme   em   torno   de   um   ponto  r,   esta   aproximação   não   descreve

adequadamente sistemas onde a densidade não é uniforme. Para tais sistemas, uma alternativa é usar

a aproximação do gradiente generalizado. 

Na aproximação do gradiente generalizado, Êxc é  expresso em função da densidade de

partículas e também do gradiente da densidade, ∇r .  Como E xc não depende só de r  ,

mas também de seu gradiente ∇r  , podese, desta forma, calcular a variação de densidade

eletrônica próxima ao ponto r da seguinte forma:

Êxc
GGA

[ρ( r⃗ )]=∫ρ( r⃗ )εxc(ρ(r⃗ ))F xc (ρ( r⃗ ) ,∣∇ρ( r⃗ )∣)d 3r (22)

onde a função   F xc (ρ( r⃗ ) ,∣∇ρ( r⃗ )∣) é  denominada  enhancement factor.  Esta função modifica a

energia LDA de acordo com a variação de densidade eletrônica próxima ao ponto  r.  Os diversos

métodos GGA existentes se diferenciam pelo modo de construção da função F xc(ρ( r⃗ ) ,∣∇ρ( r⃗ )∣) .

Neste trabalho foram realizados diferentes testes com funcionais e foi definido o uso do

funcional GGAPW91 proposto por Perdew e Wang (PERDEW, 1992). 

3.5  BASE DE ONDAS PLANAS

Ao se resolver as as equações de KohnSham, usualmente se expandem as autofunções em

um conjunto de funções de base e se trabalham com os seus coeficientes. Para cálculos em sólidos,

a base de ondas planas é bastante empregada. A razão disto será exposta a seguir.  Um orbital de

KohnSham pode ser representado da seguinte forma:
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[ϕi
KS
( r⃗ )] =∑

j=1

∞

cij [ϕ j
b
( r⃗ )] (23)

onde {[ϕ j
b( r⃗ )]} são   funções   de   base   e   {cij}  os   coeficientes   de   expansão   são   obtidos

variacionalmente.

O somatório da equação 23 é infinito e para cálculos em cristais, nos quais o número de

átomos é da ordem de grandeza de 1023, isto implica também em infinitas funções de base, devido a

enorme quantidade de elétrons do sistema. 

Entretanto, devemos considerar materiais cristalinos, nos quais os pontos da rede podem ser

separados em células unitárias, cuja repetição periódica no espaço gera todo o sólido. Entendese

como sólidos cristalinos átomos ou um grupo de átomos que ocupam um retículo espacial, que é um

conjunto  infinito de pontos discretos formado pela  translação de uma célula unitária  (KITTEL,

2004). Desta forma, podese dizer que um ponto é geometricamente equivalente ao outro por uma

operação   de   translação   de   pontos   dessa   rede,   como   ilustra   a   Figura   3.1.   Isto   permite   a   sua

classificação em razão dos vetores da base e dos ângulos entre eles, conhecidos por parâmetros de

rede. 

Figura 3.1 – Célula unitária se repetindo através de simetria translacional gerando o sólido

cristalino.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

  Todos os pontos de uma rede podem ser localizados pelo vetor R , tal que :    
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R = a1 v1a2 v2a3 v3 (24)

onde,  ai  são  números   inteiros,   enquanto v i são  vetores   nãocoplanares   entre   si,   chamados  de

vetores da rede primitiva.  Estes vetores  não são univocamente escolhidos para uma dada rede,

embora o número de maneiras de escolher estes vetores possa ser limitado. 

Tendo um sistema periódico, a rede não varia ao sofrer  translações sobre distâncias que

sejam múltiplos inteiros do período da rede. Mas isso só pode ser considerado correto para um

cristal ideal infinito, ou que tenha sido submetido a condições de contorno periódicas. Devido a

periodicidade imposta pela simetria   translacional,  o cristal  se  torna “finito” por meio da célula

unitária. Dessa forma, os íons em um cristal perfeitamente cristalino são dispostos em um arranjo

periódico, e portanto é necessário considerar o problema de um elétron na presença de um potencial

externo V ext r  com a periodicidade da rede, ou seja:

V ext rR = Vext r   (25) 

para todo R na rede de Bravais. 

A equação 21  justifica  o  teorema de  Bloch para  este   sistema.  Este   teorema  às  vezes  é

expresso na forma alternativa: os autoestados da hamiltoniana podem ser escolhidos de modo que,

associado a cada função de onda, esteja associado um vetor de onda k, tal como descrito abaixo no

teorema apresentado.

Teorema  Para um sólido periódico a função de onda do Hamiltoniano de um elétron, podem ser

representadas  na   forma  de  uma  onda  plana  multiplicada  por   uma   função  que   tenha   a  mesma

periodicidade da rede, ou seja: 

i
KS r  = e ik .r u ir  (26)

onde, k é o vetor de onda e ui r  é uma função com a mesma periodicidade da rede e modula a

onda plana, solução do elétron livre.

Esta função pode ser expandida usando um conjunto de base discreta de ondas planas, cujos
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vetores de onda são vetores da rede recíproca do cristal, 

ui r  =∑
G

c i ,G e i G .r
(27)

consequentemente, cada orbital de KohnSham pode ser escrito como uma soma de ondas planas.

i , k
KS r  =∑

G
c i , kG e[i 

kG  .r ]
(28)

onde, ck+G são os coeficientes de expansão variacionais, r é um vetor do espaço real  e k e G

são vetores da rede recíproca.

Seria   necessário,   em   primeira   mão,   lançar   um   conjunto   infinito   de   ondas   planas   para

expandir uma função de onda eletrônica da equação 26. Mas os coeficientes c i , kG para as ondas

planas com energia cinética menores são mais importantes que aqueles relacionados com energias

cinéticas mais elevadas.  Com isso, o conjunto de base de ondas planas pode ser  truncado para

incluir   somente   ondas   planas   que   tenham   energia   cinética   menores   ou   igual   a   uma   energia

particular,   conhecida   como   “energia   de   corte”.   A   introdução   da   energia   de   corte   discretiza   o

conjunto de base de ondas planas, produzindo um conjunto de base finito (PAYNE, 1992). No

cálculo, essa informação é lançada na variável “ecut”.  A escolha da energia de corte determina o

tamanho da matriz que precisa ser diagonalizada e, portanto, o custo computacional do cálculo.

A partir do momento em que se escolhe expandir a função de onda em base de ondas planas,

se transfere a solução do hamiltoniano de KohnSham do espaço real para o espaço recíproco. 

3.6 REDE RECÍPROCA

Até o momento foram descritos aspectos de redes cristalinas, parâmetros de rede com seus

vetores e formulações, mas tudo isso foi feito no espaço real. A partir de agora, devido a escolha de

expandir a função de onda em base de ondas planas, temos que considerar as particularidades do

espaço recíproco. 

A rede recíproca tem papel  fundamental  na maioria  dos  estudos analíticos de estruturas

periódicas.  Diversos caminhos nos levam a ela,  como a teoria de difração de cristais,  o estudo
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abstrato de funções com a periodicidade de uma rede de Bravais ou a questão do que pode ser salvo

da lei da conservação do momento,  em que a simetria translacional completa de espaço livre é

reduzida àquela de um potencial periódico. Por definição, o conjunto de todos os vetores de onda G

que produzem ondas planas com a periodicidade de determinada resde de Bravais é  conhecido

como rede recíproca.

Os vetores de rede v1 , v2 e v3  descrevem o espaço real (equação 24). No espaço recíproco

também é usual definir três vetores que caracterizem um ponto da rede recíproca. O vetor da rede

recíproca G⃗ é dado por:

G⃗ =m1 g⃗1+m 2 g⃗2+m3 g⃗3 (29)

onde mi é um número inteiro e g⃗ i são os vetores primitivos da rede recíproca.

No entanto, um vetor de onda genérico não permite que qualquer onda plana do conjunto de

funções de base tenha a periodicidade da rede de Bravais; pelo contrário, isto só é possível para

certos g⃗. Um vetor de onda G⃗ pertence a rede recíproca de uma dada rede de pontos R , caso

obedeça a relação  (ASHCROFT, 1976):  

ei G⃗ .( r⃗+ R⃗)= e i G⃗ . r⃗ (30)

para   qualquer r da   rede   real. R é   o   vetor   de   translação   da   rede   real   e G⃗ vetor   da   rede

recíproca.

Da equação (30) é possível caracterizar a rede recíproca como o conjunto de vetores de onda

que satisfazem:

ei G⃗ . R⃗
= 1 → v⃗i . g⃗ j = 2 πδij i , j=1,2e3 (31)

em que o termo ij é a a função delta de kronecker, ij (igual a zero para ij; igual a 1 para i=j).

Dessa definição, vemos que o vetor g⃗1 é perpendicular aos vetores a2 e a3. O mesmo

ocorre com os demais. Com os vetores g⃗i assim definidos, podese formar uma rede chamada de

rede recíproca, com os vetores g⃗i como base. O volume da célula unitária da rede recíproca é
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dado por: 

v ' = g⃗1 .(g⃗2 x g⃗3) (32)

Portanto, cada rede recíproca corresponde a uma rede gerada pelos vetores g⃗ i no espaço

recíproco (ou espaço dos vetores de onda ou ainda espaço k) que possui uma dimensão inversa à da

rede real, isto é, se a dimensão da rede real for  d, a rede recíproca possuirá dimensão  d1, assim,

quanto maior a rede real menor será a rede recíproca. Cada rede real possui sua rede recíproca, que

é definida com referência a uma rede particular R , (equação 31).

De   maneira   análoga   à   rede   cristalina,   podese   construir   uma   célula   unitária   da   rede

recíproca. A menor célula construída seguindo os procedimentos de WignerSeitz possui todas as

propriedades de simetria da rede recíproca, e é denominada de primeira Zona de Brillouin.

Em resumo, a função de onda do estado fundamental de um sólido de N elétrons, tem seus

níveis monoeletrônicos indexados pela banda i e pelo vetor k , como foi mostrado na equação 26,

estando este último,  confinado à  célula primitiva do espaço recíproco (Zona de Brillouin).  Isto

decorre do fato de que qualquer k ' , que não pertença à  primeira Zona de Brillouin pode ser

escrito sob a forma k ' = kG , em que G é um vetor translação da rede recíproca, sendo válida

a equação 26. 

O vetor k está associado com o estado do elétron em um sistema estendido, sendo análogo

ao número quântico principal que define o estado de um elétron em um átomo isolado. Assim, o

índice   de   banda  i  e   o   vetor   de   onda k são   números   quânticos   característicos   da   simetria

translacional de um potencial periódico. O índice de banda  i  pertence a um conjunto infinito de

números inteiros e,  para cada um deles, k se estende a  todos os vetores de onda na Zona de

Brillouin. Portanto, o teorema de Bloch troca o problema de calcular um número infinito de funções

de onda eletrônicas por um número infinito de pontos k (ALCÁCER, 2009).

3.7  AMOSTRAGEM DE PONTOS K

Quando se resolve o passo 4 do processo autoconsistente descrito na seção 3.3, ou seja, o

cálculo da densidade eletrônica a partir das autofunções, teríamos que conhecer as funções em todos
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os estados ocupados do sistema. No caso de um sólido, a soma sobre todos os estados ocupados

pode ser substituída por uma integral sobre os pontos k da primeira zona de Brillouin, já que a

densidade   de   pontos   k   permitidos   é   extremamente   alta.   No   entanto,   este   procedimento   seria

inviável, porque cada ponto k resulta em uma matriz diferente que precisaria ser diagonalizada. 

O procedimento de MonkhorstPack consiste em aproximar esta integral por uma soma em

um número relativamente pequeno de pontos k (pontos especiais) na zona de Brillouin. O número

de pontos pode ser variado dependendo da necessidade, sendo normalmente escolhido para atender

a critérios de convergência previamente determinados. As autofunções resultantes são combinadas

em uma soma ponderada para obter a densidade eletrônica, sendo que o peso de cada ponto k na

soma é proporcional ao número de pontos equivalentes a ele pelas operações do grupo de simetria

do cristal. 

O método de MonkhorstPack é muito adequado para isolantes e semicondutores , pois neste

caso há apenas bandas completamente ocupadas ou completamente vazias, e as funções a serem

integradas são contínuas em k. No caso de sistemas com comportamento metálico, a existência de

bandas parcialmente ocupadas faz com que a integral tenha uma descontinuidade na superfície de

Fermi, que separa os estados ocupados dos vazios. Devido a esta descontinuidade, a convergência

tornase lenta, mas pode ser acelerada com o alargamento (broadening) das ocupações: ao invés de

se utilizar apenas ocupações 1 e 0 (estados ocupados e desocupados, respectivamente), utilizamse

ocupações   fracionárias   na   proximidade   da   energia   de   Fermi,   seguindo   uma   curva   de   função

definida. 

Neste trabalho foram realizados testes para amostragens de pontos k, com todos os sistemas

trabalhados e a descrição dos valores será mostrada na próxima seção.  

3.8  APROXIMAÇÃO DO PSEUDOPOTENCIAL

Os  elétrons   nos   átomos  podem  ser   classificados   de   duas   formas:   elétrons  de   caroço   e

elétrons de valência.  A aproximação do pseudopotencial se baseia no fato de que os elétrons de

caroço estão fortemente ligados e não participam na formação das ligações químicas; assim, as

funções de onda que os representam praticamente não se alteram quando o átomo é colocado em

diferentes ambientes químicos. Já os elétrons de valência, por sua vez, são os responsáveis pelas

ligações químicas. Desta forma, substituir o forte potencial iônico e os elétrons de caroço por um
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pseudopotencial e utilizar as ondas planas na descrição apenas da camada mais externa que contém

os elétrons de valência (PAYNE, 1992) é uma alternativa adequada. 

Nesta aproximação os termos v H [r ] e v xc [r ] do potencial efetivo da equação de

KohnSham, vef
KS
[ r ]= vH [ r ]vxc [r ]vext [ r ] , são   calculados   apenas   para   a

densidade de valência v r  e para incluir a contribuição do caroço basta substituir vext [ r ]

por vext
PS
[ r ] .  Com isso, o potencial efetivo da equação de KohnSham fica dado por: 

vef
KS
r  = vH [v r ]v xc [v r ]vext

PS
[v r ] (33)

vext
PS
r  é   obtido   a   partir   do   cálculo   de   um vef

PS
r  para   todos   os   elétrons.   Para   obter   um

pseudopotencial que representa apenas a região do caroço, possibilitando a sua transferência para

ambientes diferentes do atômico, basta subtrair os termos  v H [v
at
r ] e v xc [v

at
r ] ficando:

vext
PS
r  = vef

at
[ r ]−vxc [v

at
r ]−vH

at
[vr ] (34).

3.8.1 Pseudopotenciais de norma conservada

Nos  pseudopotenciais   de   norma  conservada   a   função   de   onda  de   todos   elétrons l é

substituída, dentro de uma esfera com raio r c , por uma pseudofunção de onda l
PS suave e sem

nós,   tal   que   para   regiões   onde rrc as   duas   funções   são   iguais.   Além   disso,   a   derivada

logarítmica e a primeira derivada com relação a energia da função de onda real e a pseudofunção de

onda são iguais para rrc .

A pseudofunção é construída de modo que os autovalores obtidos no cálculo com todos os

elétrons l coincidam com os  pseudoautovalores l
PS e  a  norma seja  conservada,  ou  seja,     a

integral da densidade de carga do cálculo de todos elétrons tem que ser igual a da pseudodensidade,

para cada estado de valência, para rrc .

∫0

r c

∣l r 
2∣d3r=∫0

r c

∣l
PS
r 2∣d3 r  (35)
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Para um pseudopotencial ser considerado eficiente, com boa descrição, ele deve apresentar

uma boa transferibilidade, deve ser capaz de descrever corretamente as interações entre os íons e

elétrons de valência em  diferentes ambientes químicos. Essa transferibilidade é avaliada pela regra

de soma de Friedel:

2 π[(r φ)2 d
d ε

d
dr

ln φ ]
r=r c

=4π∫
0

rc

∣φ∣
2r 2 dr (36)  

onde   é a solução radial da equação de Schrödinger para a energia    e potencial V [r ] .  A

derivada logarítmica de está relacionada com a mudança de fase  provocada pelo espalhamento

de um potencial V [r ] .  Logo, se a pseudofunção de onda conserva a norma, a mudança de

fase provocada pelo espalhamento devido ao pseudopotencial será idêntica a do espalhamento do

potencial   real.   Esta   condição   assegura   que   os   pseudopotenciais   tenham   uma   excelente

transferibilidade. 

No   entanto,   para   garantir   a   conservação   da   norma   e,   portanto   boa   transferibilidade,   é

necessário que o raio de corte r c fique próximo ao máximo mais extremo da função de onda de

todos os elétrons. Com isso, os pseudopotenciais de norma conservada enfrentam alguns problemas

para materiais que envolvem os átomos do segundo período da tabela periódica (B, C, N, O, ...) e

metais de transição. Isto acontece porque um grande número de ondas planas é necessário para

descrever os orbitais localizados 2p e 3d que ficam na valência destes materiais. O problema é que,

pela condição da conservação da norma, foi provado que não é possível obter uma pseudofunção de

onda mais suave do que a função de onda real. O aumento do raio de corte aumenta a suavidade do

pseudopotencial mas compromete a transferibilidade. O método mais utilizado na construção de

pseudopotenciais de norma conservada é o proposto por  Troullier e Martins (TROULLIER, 1991).

3.8.2 Pseudopotenciais ultrasuaves

Para o método proposto por Vanderbilt (VANDERBILT, 1990) a condição de conservação

da norma é removida. Tornase, então, possível escolher um raio de corte maior, independente do

máximo   da   função   de   onda,   gerando,   com   isso,   pseudofunções   muito   mais   suaves.   Os
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peseudopotenciais gerados por este método são muito mais suaves e mesmo assim apresentam uma

boa transferibilidade.

O método de Vanderbilt é baseado na separação do pseudopotencial do método de Kleinman

e Bylander (KLEINMAN, 1982).   O pseudopotencial se comporta de maneira diferente para cada

componente do momento angular da função de onda. Assim, é possível separar o pseudopotencial

em uma parte local, V loc
PS , que depende somente da posição r, e em uma parte não local,  V l

PS ,

que depende do momento angular. 

Vanderbilt demonstrou que a condição da conservação da norma é desnecessária, utilizando

um operador de sobreposição não local.

  Qij
l
=〈ilm∣ jlm〉rc

−〈ilm
PS∣ jlm

PS
〉rc
=0  (37)

Esse operador de sobreposição não local pode ser escrito como:

S=I∑
i , j

Qij
l ∣i

lm 〉 〈 j
lm∣ (38)

e o potencial não local como:

 V l
US
=∑

i , j
Dij

l−ion∣i
lm 〉 〈 j

lm∣ (39)

onde ∣i
lm 〉 são funções locais definidas como:

∣i
lm 〉=∑

j
B−1

ij
l ∣ j

lm 〉 (40)

com a matriz

Bij
l
=〈i

PS∣ j
lm
〉 (41)

e o termo
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Dij
l−ion

=Bij
l
 ilQij

l (42)

onde Qij
l é   dado   pela   equação   37   e il são   os   autovalores   para   as   pseudofunções   atômicas

obtidas no método da separação do pseudopotencial em uma parte não local,  V l
PS , e em uma

parte local, V loc
PS . Logo,

 T V PS
∣ilm

PS 〉= T V loc
PS
 V l

PS
∣ilm

PS 〉= il∣ilm
PS 〉 (43)

Com esse procedimento é possível redefinir a conservação da norma como: 

〈 ilm∣ jlm〉rc
= 〈ilm

PS∣S∣ jlm
PS 〉r c

(44)

com

H∣ilm
PS 〉=il

S∣ilm
PS 〉 (45)

Embora a equação 41 demostre que a condição de ortonormalidade definida com o operador

de projeção não local é consistente com a conservação da carga, a densidade eletrônica do cálculo

com pseudofunções é deficiente com relação ao cálculo com todos os elétrons. Isto ocorre devido a

não conservação da norma na região do caroço. Para compensar a carga deficitária, a densidade de

carga da valência é definida como:

v r =∑
n

〈n r ∣nr 〉∑
i , j

ij Qij r  (46)

com

ij=∑
n , k

〈i
lm∣n ,k 〉 〈n , k∣ j

lm
〉 (47)
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A correção da densidade é feita ao final de cada ciclo de autoconsistência.

Para   obter   o   número   de   elétrons   do   sistema,   integrase v r  com   a   condição   de

normalização 〈n∣S∣m 〉=nm :

N=∫ρv ( r⃗ )d
3 r=∑

n

〈φn( r⃗ )∣φn( r⃗ )〉+∑
i , j

〈φn∣Βi
lm
〉Qij

l
( r⃗ )〈Β j

lm
∣φn 〉

=∑
n

〈φn( r⃗ )∣( Î+∑i , j
∣Βi

lm 〉Qij
l ( r⃗ ) 〈Βi

lm∣)∣φn( r⃗ )〉

=∑
n

〈φn∣Ŝ∣φn 〉

(48)

A equação secular possui a mesma forma que a equação 45:

H∣n 〉= n
S∣n 〉 (49)

Agora, o potencial local inclui as contribuições de Hartree e de troca e correlação

v loc=v loc
PS
vH [v r ]vxc [vr ]  (50)

Como o operador de sobreposição S  é não local, o pseudopotencial local , v loc , entra na parte

não local do pseudopotencial,   V l
PS ,  modificando a matriz  Dij

l−ion :

Dij
l
=Dij

l−ion
∫v loc Qij

l
r d 3r (51) 

Δ V̂ l
PS−US

=∑
i , j

Dij
l ∣Βi

lm 〉 〈Β j
lm∣ (52)

Com base nisso, a energia eletrônica do sistema será dada por:

EÛS
=∑

n
〈φn( r⃗ )∣−∇

2
+ΔV̂ l

PS−US
∣φn( r⃗ )〉+∫v locρ( r⃗ )d

3 r (53)

Uma   comparação   entre   uma   função   de   onda   considerando   todos   os   elétrons,   uma

pseudofunção com a norma conservada e outra ultrasuave é  mostrada na  A Figura 3.2.  Neste
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trabalho,   utilizouse   pseudopotenciais   construídos   segundo   os   critérios   de   Vanderbilt

(VANDERBILT, 1990).

Figura 3.2 – Comparação entre uma função de onda considerando todos os elétrons (linha

vermelha) com pseudofunções, uma com a norma conservada (linha verde) e outra ultrasuave

(linha azul).

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

3.9  INTERAÇÃO DE DISPERSÃO

As interações de dispersão podem ser consideradas, em se tratando de DFT, como todas as

interações que não são bem descritas com o funcional de XC já descrito. Podem ser consideradas

como forças de van der Waals ou forças de dispersão de London. A primeira denota interações entre

um dipolo induzido e outro permanente ou então entre dois dipolos induzidos. Na última, as forças

de interação advêm da polarização mútua entre duas entidades apolares. 

O fato  do  método não reproduzir  esse  tipo  de  interação  já  é  bem descrito  na  literatura

(DION, 2004), mas não pode ser considerada uma falha e sim uma limitação. Existem duas formas

de se computar a dispersão na energia do sistema. As duas serão abordadas em separado.
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3.9.1 DFTD

 DFT com dispersão, DFTD, foi proposto por Grimme (GRIMME, 2006), utilizando um

termo  paramatrizado  que  descreve  a   dispersão   somado  à   energia  do   sistema.  A  expressão   foi

definida da seguinte forma:

EDFT−D=E DFT+Edisp ,         (54)

onde  EDFT−D  é a energia DFTD,   EDFT é a energia eletrônica e  Edisp  é a contribuição das 

forças de dispersão. Como já mencionado, o termo da contribuição de dispersão é parametrizado e

leva em consideração as interações de van der Waals entre todos os átomos do sistema, sendo que,

as interações entre os átomos é inversamente proporcional à distância entre eles elevada a sexta

potência. 

Edisp = s6 ∑
i=1

Nat−1

∑
j=i+1

Nat C6
ij

Rij
6

f dmp(R ij)          (55)

onde,  Nat  é o número total de átomos do sistema,   C6
ij denota o coeficiente de dispersão entre

i e j,   Rij  é a distância entre i e j,   s6  é um termo parametrizado, e, para evitar singularidades

entre   vizinhos   muito  próximos,   quando   R  é  muito   pequeno,   uma   função   de   amortecimento   é

multiplicada a essa equação. A forma dessa função é: 

f dmp(Rij) =
1

1+e
−d

Rij

Rr−1
          (56)  

onde d também é um termo parametrizado e Rr é a soma dos raios de van der Waals. 

Os coeficientes  C6
ij  são computados para cada par de átomos da seguinte forma: 

C6
ij = √C6

i C6
j               (57)
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onde o coeficiente  C6  de cada átomo   é calculado como se segue: α

C6
α
= 0,05 N I P

α
α
α              (58)

onde,   N   é   um   valor   tabelado,   Ip   é   o   potencial   de   ionização   atômico   e     é   o   dipolo   deα

polarizabilidade estático.

3.9.2 vdWDF

Outra alternativa   para   incluir   as   interações   de dispersão na DFT é  reportada por Dion

et al.   (DION, 2004), na qual as relações de dispersão seriam obtidas de modo autoconsistente a

partir da densidade eletrônica. Este funcional não local tipo van der Waals é chamado de vdWDF,

A energia atribuída às forças de dispersão são computadas nos cálculos de estrutura eletrônica pela

teoria vdWDF através da expressão: 

E xc=E XC
GGA

+EC            (59)

Onde,  Exc  é a energia total do termo de troca e correlação,  E xc
GGA é a energia do funcional de

troca e correlação e EC é a contribuição energética das interações de dispersão. O funcional de troca

e correlação revPBE fornece a correção semilocal ao termo de troca mais adequada do que a do

PBE ou PW91. O termo  Ec  por sua vez, é calculado pela soma de outros dois termos: 

EC = EC
0
+EC

nl        (60)

Temos que E c é a contribuição a curta distância e cabe ressaltar que esse termo é obtido a partir

do funcional LDA. Já o termo E c
nl  é a contribuição a longa distância, contém os principais termos

das forças de dispersão e é calculado da seguinte forma: 

E c
nl =

1
2∫ d3r d³ r 'ρ( r⃗ )Φ(r⃗ , r⃗ ')ρ( r⃗ ')       (61)
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onde     Φ(r⃗ , r⃗ ' )   é   uma   dada   função   que   depende   de   r⃗− r⃗ ' e   da   densidade   ρ     nas

vizinhanças de  r⃗  e   r⃗ ' .

A energia total do sistema então, quando se utiliza a teoria vdWDF é dada por: 

 

E vdW−DF = EGGA
+(E x

GGA
+EC)+EC

nl      (62)

3.10   ANÁLISE DE PROPRIEDADES ELETRÔNICAS

3.10.1  Análise de densidade de cargas eletrônicas

A distribuição de densidade eletrônica r  é uma propriedade classificada como local,

definida para cada ponto no espaço determinado pelo vetor r e está relacionada com a função de

onda da seguinte forma:

r =e2∑
nk

∣ nk r ∣
2

(63)

onde e é a carga do elétron (e = 1,6021733 x 1019  Coulombs), ∣ nk r ∣ é a função de onda da

nésima banda.

A   transferência  de   carga  é   uma   boa   indicação   qualitativa   para   as   interações.   Ligações

covalentes e coordenadas podem gerar fortes diferenças na distribuição eletrônica.  Já   interações

eletrostáticas   podem   induzir   uma   pequena   modificação   na   distribuição   eletrônica   das   espécies

carregadas. A transferência de carga entre MoS2 e MgO superfície foi investigada através do cálculo

da diferença de densidade de carga, Δρ(diff) num ponto r, tal como definido abaixo:

Δρ(diff) = ρ(sist)  [ρ(MgO) + ρ(MoS2)]       (64)

onde ρ(sist) é a densidade do sistema suportado e ρ(MgO), ρ(MoS2) são as densidades de carga eletrônicas

de MgO e MoS2 respectivamente.

        Os estudos de diferença de densidade de carga eletrônica nesta tese foram feitos a partir de pós

processamento dos cálculos de otimização de estruturas adsorvidas. 
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 A diferença de densidade eletrônica  Δρ(diff  foi calculada para um conjunto de pontos r

regularmente   espaçados   no   espaço   tridimensional   da   célula   unitária.   Todos   os   pontos   onde

dif r 0,003eV / Å3 foram   marcados   com   a   cor   vermelha   e   os   pontos   onde

dif r −0,003eV / Å3 foram   marcados   com   a   cor   azul.   Assim   sendo,   podese   avaliar   as

modificações sofridas pela densidade eletrônica devidas ao processo de interação.

3.10.2 Densidade de estados

A densidade de estados (DOS) de um sistema descreve o número de estados de cada nível de

energia que estão disponíveis para serem ocupados (KITTEL, 2004). Essa propriedade aqui rotulada

como g( )d , por unidade de energia em um dado intervalo [ ,   + d ] é obtida pela soma de todos    

os estados que podem ser ocupados com energia dentro deste intervalo (equação 65). 

g  ε d ε =
2

23
∑

n
∫
k

 ε−en ,k d k (65)

A projeção da DOS nos momentos angulares ou nos momentos angulares magnéticos dos

átomos é a PDOS (do inglês Projected Density of States), mostrada na equação 66:

gilm(Μ)dΜ =
2

(2π)3
∑

n
∫⃗
k

δ(Μ−en ,k )∣〈ilm∣ψn〉∣
2

d k⃗ (66)

onde n é o índice da banda, k são todos os vetores da Primeira Zona de Brillouin,  é uma função

Gaussiana, en,k são os autovalores de KohnSham, n é a função de onda de KohnSham projetada

sobre um conjunto de funções de ondas atômicas ∣ilm 〉 , em que o índice  i  corresponde ao sítio

atômico e lm  à componente do momento angular do átomo (ASCROFT, 1976).  

Com cálculos de densidade de estados podese analisar a basicidade e acidez de um material.

Na comparação da basicidade de duas superfícies, o material mais básico é o que   possui maior

densidade de estados da banda de valência próxima do nível de Fermi (energia do estado quântico

ocupado de maior energia), pois assim existe uma alta probabilidade do material doar elétrons. Por
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outro lado, o mais ácido é aquele que possui densidade de estados na banda de condução mais

próxima do nível  de Fermi,  mostrando a  tendência do material  de receber  elétrons.  Devido ao

comportamento de caráter semicondutor do sulfeto nesse corte, há a interpenetração da banda de

valência e da banda de condução, portanto ao analisar o trabalho desta tese, deve ser considerada a

densidade de estados, com a projeção para o molibdênio,  próximo à energia de Fermi. Essa análise

vai auxiliar o entendimento da formação de CUS, pois quanto mais alta for a densidade, maior é a

reatividade do sítio de molibdênio onde a vacância foi gerada.

Para obter uma melhor descrição da densidade de estados, os cálculos foram realizados com

uma amostragem de pontos k  diferenciada do valor obtido nos testes de amostragem, de 6 x 6 x

2, o que forneceu uma melhor convergência na função de onda e na energia dos estados. A faixa de

energia considerada variou dependendo do sistema, permanecendo os valores entre 45eV a 9eV.

Por motivo de comparação,  a  energia de Fermi foi  colocada na origem e subtraída nos  outros

valores de energia. 

3.10.3 Análise da Cargas de Bader

A   descriçaoo   de   propriedades   químicoquânticas   através   da   condição   de   fragmentação

molecular ou obtenção de sistemas subatômicos pode levar a critérios alternativos para resolução da

Equação de Schrödinger. Nesse contexto, Bader (BADER, 1990) propôs um modelo de partição de

cargas   atômicas   baseado   na   teoria   AIM   ("Atoms   in   Molecules"),   que   oferece   uma   maneira

autoconsistente  de  particionamento  molecular  em termos da  densidade eletrônica   ρ( r⃗ , x) e  do

campo Laplaciano  ∇ ²ρ( r⃗ , x) . Estes parâmetros topológicos são determinados a partir da análise

da Superfície de Fluxo Zero (ZFS) ou região espacial ligante que define o átomo em uma molécula

em qualquer ponto da superfície de potencial (OLIVEIRA, 2007), conforme a equação 67:

∇ρ( r⃗ , x) .n( r⃗ )=0         (67)

em que   n( r⃗ )   é   um vetor  unitário  normal  à   superfície  molecular.  Desta  maneira,   a  partir  da

descrição da densidade eletrônica podese calcular as cargas atômicas, conforme a Equação 68:
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QB=Z B −∫ρ( r⃗ , x)d τ       (68)

Esta partição de carga mostra que a análise eletrônica populacional pode ser obtida através

de uma integração numérica na densidade eletrônica total na região do espaço atribuída ao átomo.

Assim, as cargas atômicas AIM dependem basicamente da densidade eletrônica total e do método

usado , no nosso caso DFT, fato que torna este método bastante eficiente no estudo da ligação

química, especialmente na descrição de mecanismos de reações orgânicas e na caracterização de

ligações de hidrogênio intra e intermolecular (HENKELMAN, 2006; SANVILLE, 2007).
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4  SUMÁRIO DA METODOLOGIA ADOTADA

Este   trabalho   foi   desenvolvido   com   o   código   computacional  Quantum   ESPRESSO

(GIANNOZZI, 2009), que é um software livre distribuído sob a licença pública geral GNU GPL

(do inglês  General Public Licence). O programa principal permite calcular energia total eletrônica,

densidade   de   carga   e   estrutura   eletrônica   de   moléculas   e   sólidos   com   condições   de   contorno

periódicas.   Este   código   é   baseado   na   Teoria   do   Funcional   da   Densidade   (DFT),   usando

pseudopotenciais e bases de ondas planas.

Como se sabe, a superfície (100) de MoS2 apresenta carácter metálico, portanto,  o esquema

de   smearing  do   tipo  MarzariVanderbilt   foi  utilizado  com valor  de  degauss  de  0.01Ry para  a

superfície   mássica   e   0,005Ry   para   os   sistemas   suportados.   Os   orbitais   de   KohnSham   foram

expandidos em uma base de ondas planas definido com uma energia cinética máxima de 80 Ry.  A

amostragem de pontos na Zona de Brillouin foi escolhida utilizando o critério de MonkhorstPack,

sendo utilizadas  as  amostragens  6 x  6 x  2  e  5 x  5  x  5  para  sistemas  bulks  de  MoS2  e  MgO,

respectivamente. Já para as superfícies dos dois sistemas e também dos adsorvidos, foi utilizada a

amostragem  3 x 3 x 1.  Interações de dispersão foram consideradas para o cálculo de bulk e da

superfície (100) de MoS2,  não suportada, utilizando DFTD.   Todas as estruturas deste trabalho

foram encontradas minimizando a energia e as forças de átomos, com um critério de convergência

de 106 e 103 Ry / Bohr, respectivamente. Todos os gráficos moleculares foram gerados pelo pacote

gráfica XCRYSDEN. 

Sob condições reacionais,  várias  moléculas  contendo enxofre,   tais  como o H2S,   tiofeno,

dibenzotiofeno, e seus derivados, bem como H2 estão presentes. Na análise energética de formação

CUS consideramos a seguinte reação, para cada vacância:

H2(g) + (MoS2+S)   H⇔ 2S (g) + (MoS2),

onde (MoS2+S) é o sulfeto com enxofre na borda e (MoS2) o sulfeto já com uma vacância gerada.

Esta equação corresponde à reação de H2 em fase gasosa com  átomos de enxofre da superfície do

(MoS2+S) formando H2S em fase gasosa e MoS2 com a energia de reação:
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E = E (H 2 S )+E(MoS 2)
−E (H 2)

−E (MoS2+S )    (69)

As análises energéticas realizadas em presença de cobalto seguiram o mesmo critério, sendo

que a formação das vacâncias foi priorizada no sítio do promotor e posteriormente no sítio  do

molibdênio.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A fim de se obter modelos confiáveis das estruturas de interesse desta tese é  necessário

começar o estudo e modelagem das células unitárias do sólido, o volume como um todo, chamado

de  bulk.  A partir  de estruturas  otimizadas  e  validadas,  comparadas com valores de referências,

podemos obter supercélulas das superfícies e estudos posteriores.

Então, para gerar o modelos propostos de MoS2 suportados em MgO foi necessário gerar e

obter primeiramente modelos confiáveis para o bulk de MoS2 e para o bulk de MgO.

5.1 BULK MOS2

A construção do  bulk  de MoS2  foi um grande desafio, visto que os estudos mostrados na

literatura são muito numerosos, mas apontam falhas em relação à descrição do parâmetro c. Como a

estrutura é lamelar e essas lamelas estão ligadas através de interação de van der Waals, é pertinente

realizar estudos levando em conta formas de corrigir esse tipo de falha. Foram feitos testes com

diferentes tipos de funcionais, levando em conta a correção para incluir a contribuição da interação

de van der Waals.  

É esperado este tipo de comportamento nesta orientação, visto que o eixo c é o responsável

pela propagação da lamela. Na Figura 5.1 é possível observar esse crescimento ao longo do eixo

citado.  Logo,   a  correção   inerente  à   interação  de  van der  Waals   influenciaria   justamente  nesse

parâmetro. A Tabela 2 mostra um estudo comparativo entre parâmetros otimizados do bulk de MoS2

utilizando diferentes funcionais e valores de parâmetros experimentais. Vale ressaltar que, como

temos o interesse de calcular um sistema combinado com diferentes tipos de átomos, temos que usar

o mesmo tipo de funcional para todos os elementos apresentados. Pelos testes e levando em conta

os funcionais disponíveis para Mg, O, Mo e S, concluímos que o GGA  PW91 com DFTD seria o

mais  adequado.  Outras  variáveis   relacionadas  ao  cálculo   já   foram citadas,  mas   reforçando,   foi

utilizada   energia   de   corte   de   80   Ry   e   amostragem   de   pontosk   seguindo   o   critério   de

MonkhorstPack de 6 x 6 x 2. 
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Figura 5.1:  Célula unitária do bulk de MoS2 e estruturas propagadas, vistas do plano xy e do plano

xz. A cor cinza representa os átomos de molibdênio e a amarela, os àtomos de enxofre.

            

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Então, como já  mencionado, o comparativo dos parâmetros do  bulk  de MoS2  e do valor

experimental  estão descritos  na Tabela 2.  Os valores  apresentados para  o  funcional  de   troca e

correlação   do   tipo   GGAPW91,   DFTD   mostram   erros   abaixo   de   1,3%,   caracterizando   boa

concordância com valores experimentais.

Tabela 2 – Comparação entre parâmetros geométricos do bulk de MoS2 calculados com diferentes funcionais

e parâmetros experimentais.

PW91 PW91
DFTD

PBE RevPBE RevPBE
vdWDF

experimental

a 3,20 3,11 3,08 3,13 3,12 3,15

c 13,98 12,34 14,59 13,15 12,98 12,30

d(MoS) 2,44 2,43 2,42 2,45 2,45 2,4

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR
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Além dos resultados dos parâmetros geométricos estarem em uma boa concordância com

valores   experimentais,   foi   feito   a   análise   da   estrutura   de   bandas   e   foi   obtida   uma   boa

correspondência com a literatura (SCALISE, 2012), como mostrado na Figura 5.2.

Figura 5.2 – Estrutura de bandas para o bulk de MoS2. a) calculado e b) calculado por Scalise 

a)   

b)   

Fontes: a) ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR; b) SCALISE, 2012

5.1.1  MoS2 : superfície (100), supercélula 4x2x1, camada de vácuo

Foi definida a superfície (100) do MoS2 para gerar o modelo sem suporte, denominado de

mássico,   que   foi   usado   para   fins   de   critérios   comparativos.   Essa   superfície   é   a   superfície
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preferencial   adotada  em catálise   para   esse   composto.  Para  o  modelo   sem suporte   adotouse  a

supercélula   4x2x1,   seguindo   os   sistemas   já   bem   descritos   da   literatura   e   visando   obter   uma

supercélula de tamanho compatível à construção do sistema suportado. A supercélula gerada está

mostrada na Figura 5.3. Foi utilizada camada de vácuo de 15Å para gerar a superfície e garantir que

não haja interação entre as imagens. Além disso para realizar o estudo de formação de vacâncias foi

necessário sulfetar a borda metálica.

Figura 5.3 –  Supercélula 4x2x1 de MoS2 (100)

                                                              

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Ao   se   realizar   o   corte   para   construção   da   superfície,   o   sistema   passa   a   apresentar

comportamento   metálico,   se   fazendo   necessário   o   uso   de   variáveis   capazes   de  promover   o

alargamento das ocupações próximas à energia de Fermi, pela aplicação de dada função escolhida.

Foi realizado o teste referente à escolha da função em diferentes amostragens de pontos no espaço

recíproco e o mesmo está representado na Figura 5.4. O teste levou à convergência da função do

tipo MarzariVanderbilt. O valor adotado para degauss foi o menor possível tal que a diferença

entre as energias ficasse menor que 106 Ry. O valor definido para o sulfeto mássico foi de 0,01 Ry.
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Figura 5.4 – Teste de convergência em diferentes amostragens de pontos no espaço recíproco para diferentes

funções em sistemas com comportamento metálico, Energia em função de degauss. As siglas representam as

seguintes funções: mv = marzarivanderbilt; mp = methfesselpaxton e fd = fermidirac. 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.1.2 Validação do método: estudo da formação de vacâncias

Foram construídos modelos mássicos com diferentes graus de sulfetação de borda, a fim de

reproduzir  análises  propostas  por  Raybaud  et  al.   (RAYBAUD, 2000).  A sulfetação no modelo

varia nas seguintes proporções: 100%, 75%, 50%, 25% e 0%. As estruturas otimizadas com os

diferentes graus de sulfetação estão na Figura  5.5. 

Figura 5.5 – Supercélulas de MoS2 (100): a)100%S, b)75%S, c) 50%S, d)25%S e e)0%S

a)   b)    c)     d)       e) 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR
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Do ponto  de  vista   estrutural,   foram obtidos  valores  de  distâncias   de   ligação  e  ângulos

compatíveis com a literatura (RAYBAUD, 2000).  O valor  médio das distâncias entre MoS de

borda é 2,19Å, e o valor médio das de bulk é 2,40Å, dependendo da localização e da proporção de

enxofre de borda. Além disso, os átomos de enxofre de borda, nas proporções de 100%S e 75%S,

apresentaram o comportamento de dimerização, já apresentado em vários artigos com esse modelo. 

A energia de formação de vacâncias desse sistema apresentou valor  global  de 5,76 eV,

corrobarando com o valor de Raybaud et al (RAYBAUD, 2000), de 5,6 eV. O comportamento da

curva não pode ser comparado de forma direta com a literatura, devido à diferença de proporções de

átomos de enxofre na borda existente entre os modelos devido à diferentes escolhas de supercélulas.

O gráfico da energia de formação de vacâncias em função do grau de sulfetação calculado nesse

trabalho está representado na Figura 5.6, apresentando valores positivos de energia para reação de

formação CUS.

Figura 5.6 – Energia de formação de vacâncias para o sulfeto mássico.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR
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5.1.3 Análise da densidade de estados projetada para o átomo de molibdênio de borda no

sistema mássico – pDOS  Mo

A densidade de estados,  como já  citado,  deve ser  avaliada em função da ocupação dos

estados próximo à Energia de Fermi para inferir sobre a reatividade dos sítios gerados na formação

de vacâncias. A superfície do sulfeto mássico que não apresenta átomos de enxofre de borda, possui

o sítio coordenativamente insaturado de molibdênio tetracoordenado, com uma alta densidade de

estados projetada no gráfico da Figura 5.7. O comportamento apresentado para o modelo obtido está

em concordância com a literatura, respeitadas as devidas proporções de borda.

Figura 5.7  Densidade de Estados projetada para o átomo de molibdênio de borda no sulfeto mássico,

pDOS–Mo.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.2  MGO: BULK E SUPERFÍCIE (001)

O bulk de MgO foi gerado e testado para dois tipos de funcionais de troca e correlação. Os

valores de parâmetros geométricos  calculados estão apresentados na Tabela 3.  O funcional  que

apresentou menores erros percentuais foi o tipo PW91. A celúla unitária utilizada neste trabalho foi

rotacionada em 45°  no eixo z.  Duas unidades de repetição foram consideradas para construir  a

célula  do  slab  com  três  monocamadas  de  MgO.  Essa  célula  unitária  modificada,  bem como a

estrutura propagada está mostrada na Figura 5.8. 
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Tabela 3 – Comparação entre parâmetros geométricos calculados do bulk de MgO com diferentes funcionais
e parâmetros experimentais.

PW91 (erro%) PBE   (erro%) experimental

a 2,1306  (1,05) 2,067  (1,97) 2,1085

c 4,2610 (1,04) 4,293 (1,80) 4,2170

d(MgO) 2,1306  (1,05) 2,067  (1,97) 2,1085

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Figura 5.8 – a) Célula unitária modificada do bulk de MgO e b) estrutura otimizada e propagada

representando todo o sólido gerado por simetria de translação.

                

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Para obtermos o modelo de suporte adequado a ser usado nos sistemas prioritários desta

tese,   foi   construída   a   supercélula   2x4x1   e   adicionado   15Å   de   camada   de   vácuo   no   eixo

cristalográfico z. A Figura 5.9 mostra a supercélula 2x4x1 de MgO.
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Figura 5.9 – Supercélula 2x4x1 de MgO a) vista do plano cristalográfico xy e b) vista do plano xz.

a)   b) 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.3 CONSTRUÇÃO DO MODELOS

  Para   gerar   o   modelos   propostos   de   MoS2  suportados   em   MgO   foi   necessário   obter

primeiramente   modelos   confiáveis   para   os   bulks.   Já   tendo   discutido   essa   questão,   com   boas

concordâncias dos parâmetros com a literatura, sendo os percentuais de erro abaixo de 1,3 para o

MoS2 e 1,2 para MgO, podemos começar a resolver a construção dos modelos. Também como já foi

mostrado,   a   partir   dos   modelos   de   bulk   foram   geradas   supercélulas   para   os   dois   sistemas   e

adicionando 15Å de camada de vácuo para criar as superfícies. Resumindo:

 no caso do MgO foi gerada a supercélula 2x4x1 e a superfície (001), que é a mais reportada na

literatura para área de catálise (ALVIM, 2012).

 no caso do MoS2 foi gerada a supercélula nx2x1 e a superfície (100), com n = 1,2,3 para suportado

e n = 4 para modelo sem suporte. O modelo sem suporte já foi discutido na seção 5.1 e ainda será

usado para fins de critérios comparativos. Para o modelo sem suporte adotouse n = 4 seguindo os

sistemas já bem descritos da literatura (RAYBAUD, 2000). 

Foram escolhidas essas supercélulas para haver o “encaixe” dos parâmetros da lamela na

superfície. Os modelos propostos supõem as interações entre a lamela de sulfeto e o óxido se dando
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com   o   sulfeto   perpendicular   à   superfície.   Como   já   citado,   nesta   tese   foram   trabalhados   dois

modelos. Um deles interagindo através de ligações entre o átomo de molibdênio da borda e o átomo

de   oxigênio   superficial,   deixando   a   borda   de   molibdênio   sulfetada   exposta.   O   outro   modelo

apresenta uma camada de átomos de oxigênio no sulfeto que interage com os átomos de magnésio

da superfície. Não foi necessário realizar cálculos usando nenhum tipo de tensão (compressão ou

relaxação) na caixa para construir os modelos, pois a diferença entre os parâmetros ficou menor que

0.2Å por supercélula. A Figura 5.10 apresenta um tipo de modelo, o que a interação entre sulfeto e

suporte se dá através de ligaçoes MoO, e mostra o encaixe e a propagação da estrutura.

Figura 5.10 – Supercélula gerada mostrando em a) o “encaixe” entre as estruturas, em b) a propagação da

estrutura vista ao longo do plano cristalográfico xz e c) vista do plano xy

a)        b) 

c)

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Para   investigarmos   e   entendermos   a   formação   de   CUS     nos   sistemas   suportados,

construímos modelos com as mesmas proporções de enxofre citadas para o mássico: 100% (100S),

75% (75S), 50% (50S), 25% (25S) e 0% (0S) com 1, 2 e 3 camadas de MoS 2 suportada em MgO,
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totalizando  15 modelos estruturais para cada sistema. Como foram avaliados dois sistemas, temos

um total de 30 modelos estruturais. Todas essas estruturas foram otimizadas e a geometria mais

estável de cada uma será mostrada nas próximas seções. Além disso foi feito o estudo do modelo

estrutural   com   átomo   promotor   de   cobalto,   em   todas   as   proporções   citadas,   para   critérios

comparativos. Foi utilizada a função do tipo marzarivnderbilt com valor de degauss de 0,005 Ry

para descrever o comportamento metálico da borda do sulfeto. Para facilitar a análise dos dados, foi

adotada a seguinte abreviatura: MoS24x2x1 – sistema mássico, não suportado; MgOMoS2nx2x1 –

sistema suportado com interação entre o sulfeto e o óxido se dando via ligações MoO, onde o n =1,

2,   3,   para   uma,   duas   ou   três   monocamadas,   respectivamente;   MgOMoSxOynx2x1   –   sistema

suportado  com  interação  entre   sulfeto  proveniente  de  sulfetação  parcial  e  óxido ocorrendo via

ligações OMg, onde o n = 1, 2, 3 para uma, duas ou três monocamadas, respectivamente. Quando

os modelos possuírem o átomo cobalto, a nomenclatura se apresentará adicionando o Co antes do

Mo, CoMo. 

5.4 SISTEMA MgOMoS2nx2x1

Como já mencionado, os sistemas foram obtidos a partir do “encaixe” do parâmetro de rede

b do sulfeto na diagonal composta por átomos de oxigênio na superfície (001) do MgO. As ligações

desse modelo em questão se deram através dos átomos de molibdênio do sulfeto e dos átomos de

oxigênio superficiais  de  MgO.  Para esse sistema foram realizadas  análise  estrutural,  análise  de

diferença de densidade de cargas, análise das cargas de Bader,  análise da densidade de estados

projetada do molibdênio de borda e análise da energia de formação de vacâncias.

5.4.1 MgOMoS21x2x1

  Foi feito o estudo das diferentes proporções de átomos de enxofre de borda, afim de se

obter a formação de vacâncias. As geometrias otimizadas obtidas para cada grau de sulfetação estão

ilustradas na Figura 5.11.
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Figura 5.11 – Sistema MgOMoS21x2x1 com geometrias otimizadas em diferentes graus de concentração de

átomos de enxofre de borda.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.1.1 Análise estrutural do sistema  MgOMoS21x2x1

Para esse sistema, todos os átomos do sulfeto de molibdênio interagem fortemente com a

superfície do óxido de magnésio,  e   isso pode ser visto não só  nas  distâncias  de  ligações,  mas

também nas outras análises a serem apresentadas, como o mapeamento da Diferença de Densidade

de   cargas   eletrônicas,   comportamento  das   cargas  de  Bader   e   análise   da  densidade  de   estados

projetada (pDOS).   Devido a essa elevada interação eletrônica, há uma alteração significativa nas

distâncias interatômicas da superfície do óxido. As distâncias MgMg localizadas no sítio  onde o

sulfeto foi ancorado (d(MgMg)site), estão mostradas na Tabela 4.  Essa distância varia de 3,16Å a

3,32Å. O valor diminui à medida que o grau de sulfetação diminui. A distância MgMg do sítio da

superfície limpa é a mesma mostrada para a distância MgMg do bulk (d(MgMg)bulk), 3,01Å.

Devido a essa alteração, os outros sítios da superfície se rearranjam tendo uma diminuição do seu

valor médio, que varia de 2,92Å a 2,99Å, dependendo do grau de sulfetação(d(MgMg)surface).

Analisando as distâncias entre os átomos de magnésio e oxigênio, também na Tabela 4 apresentada
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como d(MgO), percebemos o mesmo comportamento da distância MgMg. Próximo ao sítio de

interação,   d(MgO)site   varia   de   2,18Å   a   2,23Å,   de   acordo   com   o   grau   de   sulfetação.   Já

d(MgO)surface, que são os outros sítios fora da interação, tem variação de 2,08Å a 2,12Å. O valor

dessa distância na superfície limpa é de 2,13Å, a mesma do interior do óxido. Isso ocorre também

pelo rearranjo estrutural devido à forte interação entre a monocamada e a superfície. A d(MoO)

trata da interação direta entre o sulfeto e o óxido e não tem uma variação linear como as outras já

discutidas, pois é relacionada à geometria, que dependendo do grau de sulfetação, permite maior

interação dos átomos de enxofre com o óxido. As distâncias desse parâmetro variam de 2,10Å a

2,35Å. A distância entre molibdênio e enxofre, d(MoS) também não mostra comportamento linear.

O valores médios obtidos nesse sistema variam de 2,30Å  a 2,47Å  e está  também relacionado a

interação forte com a superfície do óxido. 

Tabela 4 – Distâncias de ligação dos átomos no sistema MgOMoS21x2x1. Os valores apresentados são em

Å. 

100S 75S 50S 25S 0S

d(MgMg)site 3,32 3,24 3,31 3,21 3,16

d(MgMg)surface 2,92 2,93 2,91 2,96 2,99

d(MgMg)bulk 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

d(MgO)site 2,23 2,21 2,23 2,19 2,18

d(MgO)surface 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12

d(MgO)bulk 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

d(MoO) 2,12 2,22 2,10 2,33 2,35

d(MoS) 2,34 2,30 2,35 2,47   

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR
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5.4.1.2  Análise da Diferença de Densidade de cargas eletrônicas no sistema  MgOMoS21x2x1

O comportamento geométrico mostrado na subseção anterior é bem explicado pela análise

de diferença de densidade eletrônica. As distribuições apresentadas na Figura 5.12 mostram uma

forte transferência de densidade de carga eletrônica a partir dos átomos de enxofre superficiais do

sulfeto  de  molibdênio  para  os  átomos  de  magnésio  superficiais  do óxido,  corroborando com a

dificuldade em formar vacâncias, que pode ser vista com a análise energética mostrada na subseção

5.4.1.5. 

Figura 5.12 – Diferenças de densidade de cargas eletrônicas para o sistema  MgOMoS21x2x1, de acordo

com o grau de sulfetação apresentado.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.1.3  Análise da Cargas de Bader no sistema  MgOMoS21x2x1

A Tabela 5 mostra as cargas de Bader dos átomos de molibdênio e oxigênio do sítio de

interação, além dos átomos de enxofre de borda. Os átomos de molibdênio,  descritos na tabela

92

100S 75S

25S 0S

50S



TESE DE DOUTORADO – FLORENCE PEREIRA NOVAIS ANTUNES

como Mo1 e Mo2, responsáveis pela interação com o óxido, apresentam uma diminuição das cargas

de Bader à medida que a formação de CUS acontece, variando de 1,81e a 0,12e. Isso nos leva a

concluir   que   está   ocorrendo   uma   diminuição   da   valência   desses   átomos   à   medida   que   temos

proporções menores de átomos de enxofre de borda, justamente pela saída dos átomos de enxofre,

alterando a coordenação. Verificamos também que a partir da proporção de 25S passamos a ter uma

ruptura da estrutura lamelar, visto que os valores das cargas de Bader de Mo1 e Mo2 quase se

anulam. Para os átomos de oxigênio da superfície, percebemos que houve pequena alteração das

cargas de Bader, mostrando que a interação do sulfeto não afeta as cargas desses átomos. Os átomos

de enxofre de borda, denominados S1, S2, S3 e S4   apresentam variação nas cargas de 0,97e  a

1,23e, dependendo da geometria e do grau de sulfetação. 

Tabela 5 – Cargas de Bader no sistema MgOMoS21x2x1 /(e).

100S 75S 50S 25S 0S

Mo1 1,81 1,56 1,14 0,64 0,10

Mo2 1,81 1,56 1,01 0,39  0,12

S1  0,97  1,08  1,23  1,18 

S2  0,97  1,13  1,12  

S3  0,97  1,14   

S4  0,97    

O1  1,64  1,64  1,63  1,66  1,68

O2  1,64  1,64  1,64   1,66  1,68

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.1.4  Análise   da   Densidade   de   Estados   projetada   para   Mo   (pDOS   –   Mo)   para   o   sistema

MgOMoS21x2x1

 Como já foi dito na subseção 3.10.2, para análise desses sistemas,  deve ser considerada a

densidade de estados, com a projeção para o molibdênio,  próximo à energia de Fermi. Quanto mais

alta for a densidade, maior é a reatividade do sítio onde a vacância foi gerada. O gráfico da projeção
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de densidade de estados está apresentado na Figura 5.13. Nesse sistema a interação do sulfeto com o

suporte ocorre de maneira tão efetiva que o comportamento não segue a tendência de aumento de

reatividade apresentada no sulfeto mássico. Isso ocorre devido às interações mostradas na análise da

diferença de densidade de carga eletrônica, onde o enxofre de borda também interage com o suporte

óxido. Nas proporções 25S e 0S, já ocorre a ruptura estrutural do sulfeto, tendo o comportamento de

átomo   isolado   ligado   ao  óxido,   comprovado   também   pelas   cargas   de   Bader.     Apesar   da   não

linearidade do comportamento da pDOS, temos que a estrutura que apresenta molibdênio de borda

com vacância mais reativa é a que apresenta proporção de 75% de enxofre. 

Figura 5.13 – Densidade de estados projetada dos átomos de Mo no sistema  MgOMoS21x2x1 com

diferentes graus de sulfetação.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.1.5 Análise energética de formação de vacâncias no sistema  MgOMoS21x2x1

Para o sistema MgOMoS21x2x1, a análise energética de formação de vacâncias é mostrada

na Figura 5.14. Apenas a proporção de 75S apresenta uma energia de formação de vacância mais

favorável em relação ao sistema mássico mostrado na Figura 5.6, com uma diferença de energia

entre os sistemas de aproximadamente 1 eV. As outras proporções apresentaram comportamento

desfavorável, onde na proporção de 0S a diferença de energia entre os sistemas chega a quase 2eV,

onde o mássico apresenta energia de 5,75eV e o suportado com n=1 apresenta energia de 7,71eV.

Isso pode ser explicado pela forte interação dos átomos de enxofre com a superfície do óxido de

magnésio. Essa forte interação dificulta a saída dos átomos de enxofre, resultando no aumento da

energia de formação do CUS em relação ao mássico.
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Figura 5.14 – Energia de formação de vacâncias para o sistema  MgOMoS21x2x1. A energia é dada em eV.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.2 MgOMoS22x2x1

O modelo formado por duas monocamadas de sulfeto adsorvidas nos sítios formados por

átomos   de   oxigênio   do   suporte   é   mostrado   na   Figura   5.15.   Assim   como   no   modelo

MgOMoS21x2x1,   também   foi   realizada   a   otimização   dos   modelos   com   diferentes   graus   de

sulfetação.
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Figura 5.15 – Sistema MgOMoS22x2x1 com geometrias otimizadas em diferentes graus de concentração de

átomos de enxofre de borda.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.2.1 Análise estrutural do sistema MgOMoS22x2x1

Estruturalmente, podemos discutir sobre as distâncias interatômicas, como fizemos para o

sistema com uma monocamada. Os valores de distâncias interatômicas encontramse na Tabela 6.

Podese observar que o aumento da distância MgMg no sítio de interação (d(MgMg)site) se torna

mais suavizado em relação ao sistema de uma monocamada, devido à menor interação dos átomos

de enxofre com a superfície do óxido. No sistema com uma monocamada os átomos de enxofre são

de borda e além disso são primeiros vizinhos da interação. Além de sofrer uma reconstrução de

superfície no sulfeto, ainda são fortemente afetados pelo óxido. Já nesse caso, os átomos de enxofre

que são primeiros vizinhos, passam a ser considerados átomos de bulk. A d(MgMg)site média

varia de 3,20Å  a 3,26Å. Assim como no sistema MgOMoS21x2x1, os átomos da superfície se

rearranjam, com a média de d(MgMg)surface variando de 2,93Å a 2,96Å. A d(MgO) pode ser

analisada da mesma forma. Sua média de variação para d(MgO)site é de 2,19Å a 2,22Å e para
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d(MgO)surface é  de  2,09Å  a  2,11Å.     Já  a  d(MoS)bulk  nesse sistema  teve  um valor  médio

variando de 2,39Å a 2,43Å, comportamento condizente com a distância MoS de sistema mássico,

que é de 2,41. Já d(MoS)site teve uma variação da média de distância um pouco maior, de 2,33Å a

2,40Å e isso se dá devido aos efeitos de borda. A d(MoO), responsável pela interação direta do

sulfeto com o óxido, tem uma variação mais suavizada quando comparada à mesma distância no

sistema MgOMoS21x2x1. A distância média varia de 2,19Å a 2,26Å e corrobora ao fato desse

sistema ser mais estável do que o que tem apenas uma monocamada.

Tabela 6 – Distâncias de ligação dos átomos no sistema MgOMoS22x2x1. Os valores apresentados são em

Å. 

100S 75S 50S 25S 0S

d(MgMg)site 3,26 3,26 3,21 3,20 3,20

d(MgMg)surface 2,93 2,93 2,95 2,96 2,96

d(MgMg)bulk 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

d(MgO)site 2,22 2,22 2,20 2,19 2,20

d(MgO)surface 2,11 2,11 2,09 2,12 2,09

d(MgO)bulk 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

d(MoO) 2,19 2,22 2,25 2,27 2,26

d(MoS)bulk 2,39 2,39 2,41 2,42 2,43

d(MoS)edge 2,37 2,34 2,33 2,40 

A(MoOMg) 88,5º 87,8º 87,2º 87,1º 86,3º

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Ainda relacionado à estrutura, podemos observar na Figura 5.15, uma inclinação do sulfeto

suportado em relação à superfície, à medida que vai ocorrendo à formação de CUS. Essa inclinação

tornase mais evidente a partir da proporção 50S, onde apresenta um ângulo de 87,2º, mostrado na

Tabela 6. Esse ângulo sofre uma pequena redução na proporção de 25S, com ângulo de 87,1º e para

0S já apresenta uma maior alteração, chegando a 86,1º. Essa inclinação tem dependência com a
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proporção   de   átomos   de   enxofre   superficiais,   se   torna   bastante   evidente   em   duas   e   três

monocamadas   e   está   relacionada   à   interação   eletrônica   com   a   superfície   gerada   pelo   fator

geométrico.  A  literatura   (CESANO,  2011)   reporta  que   inclinação  ou alteração  na  geometria   e

interação com a superfície podem ser relacionadas à vacâncias e defeitos na superfície do óxido.

Como o modelo estudado nesta tese apresentou esse comportamento, mesmo não tendo defeitos ou

vacâncias  é   importante  uma  investigação  maior   com mais  modelos,   com diferentes   formas  de

interação com a superfície e também com defeitos e vacâncias na superfície do óxido para uma

melhor abordagem dessa propriedade. Esse comportamento parece estar ligado de forma direta à

estabilidade estrutural e eletrônica do sulfeto suportado.

5.4.2.2 Análise da Diferença de Densidade de cargas eletrônicas para o sistema MgOMoS22x2x1

Para   o   sistema   MgOMoS22x2x1   podemos   perceber   que   a   interação   do   sulfeto   de

molibdênio com a superfície do óxido passa a ser localizada, como apresentada na Figura 5.16. As

distribuições de densidade eletrônica mostram um fluxo de cargas dos átomos de enxofre do sulfeto

de molibdênio da primeira camada para os átomos de magnésio superficiais do óxido de magnésio.

Podese perceber também que a interação do   sulfeto de molibdênio com o suporte afeta muito

pouco os átomos de enxofre de borda do sulfeto suportado.
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Figura 5.16 – Diferenças de densidade de cargas eletrônicas para o sistema  MgOMoS22x2x1, de acordo

com o grau de sulfetação apresentado.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.2.3 Análise das Cargas de Bader no sistema MgOMoS22x2x1

No sistema MgOMoS22x2x1, ao analisarmos as cargas de Bader na Tabela 7, percebemos

que o comportamento das cargas dos átomos de molibênio é diferente do que temos no sistema com

uma camada, pois os mesmos não são mais primeiros vizinhos dos átomos de enxofre de borda.

Chamamos de Mo1 e Mo2 os átomos de molibdênio ligados ao sítio de interação e Mo3 e Mo4 os

átomos de molibdênio de borda.  Mo1 e Mo2 variam de 1,59e  a  1,25e  dependendo do grau de

sulfetação, comprovando que a interação é mais localizada e a variação da proporção de átomos de

enxofre de borda influencia de maneira menos efetiva à  medida que aumentamos o número de

camadas.  Analisando os  átomos  de  oxigênio  da  superfície  do suporte  percebemos que há  uma

pequena variação nas cargas de Bader, independente do grau de sulfetação da borda, comprovando

assim, que a coordenação do mesmo não se altera com a formação de CUS. Já os átomos de enxofre

de borda, chamados de S1, S2, S3 e S4 apresentam o mesmo comportamento da primeira camada, o
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aumento em módulo do valor da carga de Bader à medida em que dimimui o grau de enxofre de

borda. O aumento dos valores é apenas mais suavizado em relação ao primeiro sistema apresentado,

permanecendo entre   0,71e  e   1,10e.  Essas  alterações  estão  relacionadas  ao  fator  geométrico  e

coordenação do molibdênio ligante. 

Tabela 7 – Cargas de Bader no sistema MgOMoS22x2x1 /(e).

100S 75S 50S 25S 0S

Mo1(site) 1,59 1,55 1,37 1,33 1,37

Mo2(site) 1,59 1,49 1,33 1,25 1,28

Mo3(edge) 1,81 1,69 1.65 1,31 0,57

Mo4(edge) 1,81 1,69 1.65 1,18 0,77

S1  0,74  0,93  1,02  1,10 

S2  0,74  0,89  1,03  

S3  0,74  0,71   

S4  0,74    

O1  1,64  1,65  1,64  1,64  1,64

O2  1,64  1,65  1,64   1,64  1,65

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.2.4  Análise   da   Densidade   de   Estados   projetada   para   Mo   (pDOS   –   Mo)   para   o   sistema

MgOMoS22x2x1

Para esse sistema, diferentemente do sistema anterior, o comportamento da densidade de

estados   projetada   dos   átomos   de   molibdênio   de   borda   concordam   com   o   comportamento   dos

mesmos átomos no sulfeto mássico. A proporção limpa de átomos de enxofre, na qual todas as

vacâncias já foram geradas, apresenta maior densidade de estados próximo da Energia de Fermi,

comprovando assim, sua maior reatividade em relação às outras proporções.
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Figura 5.17: Densidade de estados projetada dos átomos de Mo no sistema MgOMoS22x2x1 com diferentes

graus de sulfetação.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.2.5 Análise energética de formação de vacâncias no sistema MgOMoS22x2x1

Nesse sistema, podemos perceber que há  o favorecimento da formação de vacâncias em

relação ao sistema anterior, Podemos perceber isso através do comportamento gráfico, mostrado na

Figura 5.18. Além disso, esse sistema apresenta valores menores de energia de formação em todas

as proporções de enxofre quando comparado com o sistema mássico, exceto na última formação de

vacância, por uma diferença de 0,18 eV.

Figura 5.18 – Energia de formação de vacâncias para o sistema  MgOMoS22x2x1. A energia é dada em eV.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR
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5.4.3 MgOMoS23x2x1

Para o sistema MgOMoS23x2x1 percebemos que a interação do sulfeto de molibdênio com

a   superfície   do   óxido   é   muito   semelhante   a   do   sistema   MgOMoS22x2x1,   onde   também

percebemos que essa interação é bem localizada. Podemos verificar as estruturas pertinentes a esse

modelo, com seus diferentes graus de sulfetação na Figura 5.19.

Figura 5.19 – Sistema MgOMoS23x2x1 com geometrias otimizadas em diferentes graus de concentração de

átomos de enxofre de borda.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.3.1 Análise estrutural do sistema MgOMoS23x2x1

Nesse modelo de estrutura também ocorre a inclinação no sulfeto, com variação do ângulo
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de 82,2º a 86,7º, dependendo do grau de sulfetação. Esse efeito se torna mais evidente a partir da

proporção 75S, com ângulo de 82,2º, e quando ocorre formação de todos os CUS, esse ângulo é de

86,2º, como mostrado na Tabela 8. A discussão acerca desses valores já foi levantada no sistema

com duas monocamadas. Analisando agora as médias de distâncias interatômicas, assim como no

sistema com duas monocamadas, podemos perceber que os átomos do sulfeto considerados como

bulk apresentam essas distâncias condizentes com as do sistema não suportado. A d(MoS)bulk

varia de 2,39Å a 2,43Å. A d(MgMg) e d(MgO), tanto do sítio quanto da superfície apresentam

menor variação nas suas médias, mostrando uma maior estabilidade da estrutura, independente do

grau de sulfetação.

Tabela 8 – Distâncias de ligação dos átomos no sistema MgOMoS23x2x1. Os valores apresentados são em

Å.

100S 75S 50S 25S 0S

d(MgMg)site 3,25 3,21 3,23 3,22 3,23

d(MgMg)surface 2,94 2,95 2,94 2,94 2,94

d(MgMg)bulk 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

d(MgO)site 2,21 2,20 2,21 2,20 2,21

d(MgO)surface 2,10 2,09 2,10 2,10 2,11

d(MgO)bulk 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

d(MoO) 2,20 2,24 2,20 2,22 2,22

d(MoS)bulk 2,39 2,39 2,42 2,43 2,42

d(MoS)edge 2,39 2,36 2,35 2,37 

A(MoOMg) 86,7º 82,2º 83,7º 82,8º 86,2º

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.3.2 Análise da Diferença de Densidade de cargas eletrônicas para o sistema MgOMoS23x2x1

Para o sistema MgOMoS23x2x1 percebemos que a interação do sulfeto de molibdênio com
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a   superfície   do   óxido   é   muito   semelhante   a   do   sistema   MgOMoS22x2x1,   onde   também

percebemos que essa interação é bem localizada, como visto na Figura 5.20. As distribuições de

densidade eletrônica mostram uma transferência de densidade eletrônica a partir  dos átomos de

enxofre do sulfeto de molibdênio da primeira camada para os átomos de magnésio superficiais do

óxido de magnésio. Assim como no sistema com duas monocamadas podemos visualizar que os

átomos de borda não sofrem efeitos da interação sulfetoóxido. Então, pela Diferença de Densidade

eletrônica podemos deduzir que a formação de CUS na borda não interfere na interação da camada

de sulfeto com a superfície, mostrando a nuvem eletrônica  bem localizada no sítio de interação. Por

outro   lado,   a   interação   presente   provoca   uma   movimentação   das   cargas,   gerando   uma   maior

estabilidade eletrônica local, que vem a favorecer a formação de CUS de borda. 

Figura 5.20 – Diferenças de densidade de cargas eletrônicas para o sistema  MgOMoS22x2x1, de acordo

com o grau de sulfetação apresentado.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.3.3  Análise das Cargas de Bader no sistema MgOMoS23x2x1

Para     o   sistema   MgOMoS23x2x1,   ao   analisarmos   as   cargas   de   Bader   na   Tabela   9,
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percebemos que o comportamento das mesmas nos átomos de molibênio do sítio é parecido com as

dos átomos de Mo correspondentes do sistema MgOMoS22x2x1. Na segunda monocamada Mo1 e

Mo2 variam de 1,59e a 1,25e  e na terceira de 1,58e a 1,51e, ou seja, a interação na terceira é mais

localizada e a variação da proporção de átomos de enxofre de borda influencia menos ainda. Os

átomos de oxigênio da superfície do suporte  não apresentam alterações no valores de carga de

Bader e os átomos de enxofre de borda, chamados de S1, S2, S3 e S4 apresentam faixa de variação

aproximada.  As  alterações  estão   relacionadas   também a   fatores  geométricos  e   coordenação  do

molibdênio ligante. 

Tabela 9 –  Cargas de Bader no sistema MgOMoS23x2x1 /(e).

100S 75S 50S 25S 0S

Mo1 (site) 1,58 1,56 1,14 0,64 0,10

Mo2 (site) 1,58 1,56 1,01 0,39  0,12

Mo3 (surface) 1,94 1,90 1,68 1,30 0,90

Mo4 (surface) 1,94 1,90 1,76 1,41 0,70

S1  0,97  1,08  1,23  1,18 

S2  0,97  1,13  1,12  

S3  0,97  1,14   

S4  0,97    

O1  1,64  1,64  1,63  1,66  1,68

O2  1,64  1,64  1,64   1,66  1,68

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.3.4  Análise   da   Densidade   de   Estados   projetada   para   Mo   (pDOS   –   Mo)   para   o   sistema

MgOMoS23x2x1

Para   o   sistema   MgOMoS23x2x1,   podemos   perceber   que   a   projeção   de   densidade   de

estados do átomo de molibdênio de borda segue o comportamento da projeção do mesmo átomo na

forma mássica,   assim como o  sistema com duas  monocamadas.  A  reatividade   relacionada  aos

estados  d  do  molibdênio  corrobora  com a  menor  coordenação,    apresentando maior  densidade
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próximo da Energia de Fermi.  O gráfico da densidade de estados projetada para os átomos de

molibdênio de borda está mostrado na Figura 5.21.

Figura 5.21 – Densidade de estados projetada dos átomos de Mo no sistema MgOMoS23x2x1 com

diferentes graus de sulfetação.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.4.3.5 Análise energética de formação de vacâncias no sistema MgOMoS23x2x1

Para os sistema MgOMoS23x2x1, é necessária uma menor energia eletrônica em relação ao

mássico para formação de qualquer proporção de CUS. Esse sistema se mostra mais eficiente na

formação de vacância em toda faixa de proporção de átomos de enxofre, sendo o valor da reação

global de formação de vacância de 5,25eV. O comportamento gráfico dessa formação de vacâncias

pode ser observado na Figura 5.22.

Figura 5.22 – Energia de formação de vacâncias para o sistema  MgOMoS23x2x1. A energia é dada em eV.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR
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5.4.4 Comparativo da energética de formação de vacâncias em função da variação do número

de camadas no sistema MgOMoS2nx2x1

Avaliando todos os resultados de formação de vacâncias ao variar o número de camadas,

podemos obter  a  influência do  tamanho do sulfeto nessa etapa crucial da HDS. A Figura 5.23

mostra o gráfico comparativo da energia de formação de CUS dos três sistemas em função do grau

de sulfetação e comparando com o sistema não suportado.

Figura 5.23 – Comparativo da energia de formação de vacância no sistema MgOMoS2nx2x1. 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Neste gráfico, tornase claro que há um favorecimento na energia de formação de CUS no

sistema com n = 3 em todas as proporções em relação ao sulfeto mássico. Para n = 2, só a última

formação de vacância não foi favorável, por uma diferença de 0,18 eV. O sistema com n = 1 está

com seus átomos de borda interagindo fortemente com a superfície e, por isso, apresenta uma maior

energia de formação de vacâncias comparado ao mássico. Cabe ressaltar que o comportamento da

curva de energia nessa etapa continua sendo apresentado com valores positivos, independente do
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tamanho da lamela de sulfeto, assim como citado na literatura (RAYBAUD, 2000). 

5.5 SISTEMA MgOMoOxSynx2x1

O   sistema   MgOMoOxSynx2x1   foi   construído   seguindo   o   mesmo   critério   do

MgOMoS2nx2x1,   porém   o   intuito   é   simular   uma   possível   sulfetação   parcial   na   ativação   do

catalisador   de   óxido   de   molibdênio   suportado.   Com   isso,   a   interação   se   dá   através   de   uma

monocamada de átomos de oxigênio presente na borda do sulfeto que interage com o suporte. O

estudo desse sistema segue o mesmo critério do sistema mostrado anteriormente. Apresentamos

variação de n = 1,2,3 a fim de realizarmos estudos comparativos entre os modelos, avaliando a

influência do suporte e o número de camadas. Nesse sistema foram realizadas análise estrutural,

análise de diferença de densidade de cargas e análise da energética de formação de vacâncias.

 

5.5.1 MgOMoOxSy1x2x1

As geometrias otimizadas obtidas nesse sistema para cada grau de sulfetação estão ilustradas

na Figura 5.24, mostrando inclusive a forma como ocorre a interação com a superfície. Podemos

observar que a camada de oxigênio presente na lamela de MoS2 advinda de sulfetação parcial reage

perpendicularmente com a superfície do MgO, gerando sistemas mais estáveis do que os sistema

apresentado na seção anterior.
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Figura 5.24 – Sistema MgOMoOxSy1x2x1 com geometrias otimizadas em diferentes graus de concentração

de átomos de enxofre de borda.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.1.1 Análise estrutural do sistema  MgOMoOxSy1x2x1

Avaliando as distâncias de ligação dos átomos presentes nesse sistema, podemos perceber

uma menor variação dos parâmetros à medida que ocorre a sulfetação. Os valores estão descritos na

Tabela 10.  A média das distâncias entre os átomos de magnésio responsáveis por interagir com os

átomos de oxigênio presentes na lamela de sulfeto (d(MgMg)site) variam de 3,02Å a 3,05Å. Essa

pequena variação faz com que a média das distâncias dos átomos de magnésio que não participam

da interação (d(MgMg)surface) também sofra uma mínima modificação, variando de 2,99 a 3,01,

necessitando de uma menor reconstrução da superfície do óxido. Os valores das outras distâncias de

ligação também sofrem poucas alterações, salvo as médias de distâncias dos átomos de enxofre

ligados aos átomos de molibdênio, responsáveis por formar a vacância, que variaram de 2,35 Å a

2,62 Å, dependendo do grau de sulfetação. Esses valores são esperados devido ao rearranjo desses

átomos na borda à medida que a sulfetação ocorre.
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Tabela 10 – Distâncias de ligação dos átomos no sistema MgOMoOxSy1x2x1. Os valores apresentados são

em Å.

100S 75S 50S 25S 0S

d(MgMg)site 3,02 3,03 3,05 3,04 3,03

d(MgMg)surface 3,00 2,99 2,99 3,00 3,01

d(MgMg)bulk 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

d(MgO)site 2,28 2,15 2,16 2,23 2,28

d(MgO)surface 2,14 2,12 2,16 2,15 2,14

d(MgO)bulk 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

d(MoO) 1,82 1,84 1,83 1,81 1,80

d(MoS)edge 2,62 2,45 2,35 2,36 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.1.2  Análise   da   diferença   de   densidade   de   cargas   eletrônicas   para   o   sistema

MgOMoOxSy1x2x1

Com   as   diferenças   de   densidade   de   cargas   eletrônicas,   mostradas   na   Figura   5.25,

percebemos que, diferentemente do modelo mostrado na seção anterior com uma monocamada, a

interação do sulfeto com a superfície do óxido é bem localizada, deixando os átomos de borda livres

para   reagirem.   Isso   faz   com   que   a   energética   de   formação   de   vacância   desse   sistema   seja

favorecida, devido ao fluxo de transferência de carga eletrônica estar localizado nas ligações OMg,

estabilizando a estrutura. 
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Figura 5.25 –  Diferenças de densidade de cargas eletrônicas para o sistema  MgOMoOxSy1x2x1, de acordo

com o grau de sulfetação apresentado.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.1.3  Análise energética de formação de vacâncias no sistema MgOMoOxSy1x2x1

A energia de formação de vacâncias nesse sistema, mostrada na Figura 5.26, é favorecida

para   quatro   vacâncias   geradas,   e   para   a   última   formação   de   sítio   a   energética   passa   a   ser

desfavorável.  Apesar  disso,  nesse sistema,  todos os valores de formação de CUS são menores,

quando   comparados   com   qualquer   proporção   e   tamanho   de   camadas   do   modelo   avaliado

anteriormente, inclusive no valor da reação global, necessitando de um valor de energia 50% menor

do que no modelo mais estável do sistema anterior. Isso é consequencia da estabilidade do modelo

quando se tem a camada de oxigênio advinda da sulfetação parcial.
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Figura 5.26 – Energia de formação de vacâncias para o sistema MgOMoOxSy1x2x1. A energia é dada em

eV.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.2 MgOMoOxSy2x2x1

As geometrias otimizadas obtidas nesse sistema para cada grau de sulfetação estão ilustradas

na Figura 5.27. Podemos perceber que, assim como para n = 1, as ligações entre os átomos de

oxigênio e a superfície mantém a estabilidade estrutural   nesse sistema. Apenas para a estrutura

otimizada   com  proporção  de  50% de  átomos  de   enxofre  de  borda  que   a   estrutura  do   sulfeto

apresentou alterações nas distâncias entre os átomos de molibdênio de borda e os átomos de enxofre

de bulk, como será mostrado na análise estrutural.
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Figura 5.27 – Sistema MgOMoOxSy2x2x1 com geometrias otimizadas em diferentes graus de concentração

de átomos de enxofre de borda.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.2.1 Análise estrutural do sistema  MgOMoOxSy2x2x1

A   estabilidade   desse   sistema   se   reflete   em   uma   mínima   alteração   nos   parâmetros

geométricos à medida que a sulfetação ocorre. A interação entre a lamela de sulfeto e a superfície

do  óxido  não  causa  modificações  e  nem  reconstrução  na   superfície  do   suporte.   Isso  pode   ser

verificado pelas distâncias de ligação apresentadas na Tabela 11. A média das distâncias MgMg do

sítio de interação (d(MgMg)site) e a média da mesma distância de ligação, só que presente na

superfície (d(MgMg)surface) apresentam alterações mínimas independente do grau de sulfetação e

seus   valores   são   muito   próximos   ao   valor   da   distância   no   bulk   (d(MgMg)bulk).   Os   únicos

parâmetros que sofrem alterações significativas com a formação de vacâncias são as distâncias de

ligação dos átomos de enxofre de borda (d(MoS)edge), com dependência da proporção existente e

rearranjo da borda relacionado à coordenação do átomo de molibdênio. A estrutura com 50% de
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enxofre de borda apresenta uma inclinação nos átomos de molibdênio da borda com consequente

alteração nas distâncias de ligação dos átomos de enxofre de bulk, assumindo uma reconstrução tipo

ziguezague. Esse comportamento é explicado em função da estabilização dos átomos de enxofre

que permanceram na borda após a formação da vacância. 

Tabela 11 – Distâncias de ligação dos átomos no sistema MgOMoOxSy2x2x1. Os valores apresentados são

em Å.

100S 75S 50S 25S 0S

d(MgMg)site 3,03 3,03 3,02 3,03 3,03

d(MgMg)surface 3,01 3,00 3,00 3,01 3,00

d(MgMg)bulk 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

d(MgO)site 2,15 2,15 2,14 2,14 2,15

d(MgO)surface 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

d(MgO)bulk 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

d(MoO) 1,85 1,86 1,81 1,84 1,84

d(MoS)bulk 2,50 2,45 2,90 2,40 2,61

d(MoS)edge 2,39 2,35 2,35 2,37 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.2.2  Análise   da   diferença   de   densidade   de   cargas   eletrônicas   para   o   sistema

MgOMoOxSy2x2x1

As diferenças de densidade de cargas eletrônicas, mostradas na Figura 5.28,  apontam para

um   comportamento   similar   ao  do  mesmo   sistema   com  n  =   1.   A   interação  do   sulfeto   com  a

superfície do óxido, assim como para o sistema anteriormente mostrado, permanece bem localizada,

devido à forte interação covalente existente, deixando os átomos de borda mais livres para reagirem

e formar vacâncias. Isso faz com que a reação de formação de vacância desse sistema com n = 2

também seja favorecida.
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Figura 5.28 – Diferenças de densidade de cargas eletrônicas para o sistema  MgOMoOxSy2x2x1, de acordo

com o grau de sulfetação apresentado.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.2.3 Análise energética de formação de vacâncias no sistema MgOMoOxSy2x2x1

  O gráfico do comportamento energético para esse sistema está mostrado na Figura 5.29.

Assim   como   o   MgOMoOxSy1x2x1,   a   energia   de   formação   dos   sítios   é   mais   favorável   que

qualquer proporção do sistema  MgOMoS2nx2x1. A reação global de formação de CUS apresenta

valor de 3,44 eV. 
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Figura 5.29 – Energia de formação de vacâncias para o sistema MgOMoOxSy2x2x1. A energia é dada em

eV.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.3 MgOMoOxSy3x2x1

As estruturas otimizadas para n = 3, nas diferentes proporções de átomos de enxofre estão

mostradas  na  Figura  5.30.  Podemos  perceber  que  o   tamanho da   lamela  de  MoS2  não afeta  os

principais parâmetros da estrutura, não houve deformação estrutural e nem inclinação em função da

formação de vacâncias, assim como foi apresentado para n = 1 e n = 2. Além da estrutura da lamela

ser mantida, a superfície do óxido mostra alterações de parâmetros muito pequenas, mostrando não

ter sofrido reconstrução em função da presença de sulfeto. 
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Figura 5.30 – Sistema MgOMoOxSy2x2x1 com geometrias otimizadas em diferentes graus de concentração

de átomos de enxofre de borda.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.3.1 Análise estrutural do sistema  MgOMoOxSy3x2x1

As distâncias interatômicas do sistema MgOMoOxSy3x2x1 estão mostradas na Tabela 12.

Como   já   discutido   para   n   =   2,   as   distâncias   que   sofreram   alterações   significativas   são   as

relacionadas aos átomos de enxofre e molibdênio presentes na borda e responsáveis pela formação

de sitios CUS. Esses valores variam de 2,34 Å a 2,46Å.
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Tabela 12 – Distâncias de ligação dos átomos no sistema MgOMoOxSy1x2x1. Os valores apresentados são

em Å.

100S 75S 50S 25S 0S

d(MgMg)site 3,03 3,03 3,03 3,03 3,02

d(MgMg)surface 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

d(MgMg)bulk 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

d(MgO)site 2,15 2,15 2,15 2,14 2,14

d(MgO)surface 2,12 2,12 2,13 2,12 2,13

d(MgO)bulk 2,13 2,13 2,13 2,12 2,12

d(MoO) 1,85 1,86 1,85 1,86 1,86

d(MoS)bulk 2,46 2,46 2,43 2,44 2,45

d(MoS)edge 2,39 2,36 2,34 2,39 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.3.2  Análise   da   diferença   de   densidade   de   cargas   eletrônicas   para   o   sistema

MgOMoOxSy3x2x1

As diferenças de densidade de cargas eletrônicas para o sistema MgOMoOxSy3x2x1 estão

apresentadas na Figura 5.31. Podemos perceber que, assim como n = 1 e n = 2, a transferência de

carga é muito localizada. Isso mostra que ocorre pouca interação com a superfície, corroborando

com a análise estrutural que não reporta alterações de parâmetros, tanto em função da formação de

sítios, quanto com o tamanho da lamela.
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Figura 5.31 – Diferenças de densidade de cargas eletrônicas para o sistema  MgOMoOxSy3x2x1, de acordo

com o grau de sulfetação apresentado.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.3.3 Análise energética de formação de vacâncias no sistema MgOMoOxSy3x2x1

O gráfico apresentado na Figura 5.32 mostra a  energética de formação de vacâncias  do

sistema MgOMoOxSy3x2x1. A reação que ocorre para gerar os sítios CUS é  desfavorável em

todas as proporções de átomos de enxofre para esse caso. A energia da reação global é de 4,96 eV,

sendo que a proporção mais estável de ser gerada nesse caso é a de 75% de enxofre.
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Figura 5.32 – Energia de formação de vacâncias do sistema MgOMoOxSy3x2x1.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

5.5.4 Comparativo da energia de formação de vacâncias em função da variação do número de

camadas no sistema MgOMoOxSynx2x1

Assim   como   realizado   para   o   sistema   MgOMoS2nx2x1,   avaliamos   os   resultados   de

formação de CUS ao variar o número de camadas e obtivemos a influência do tamando do sulfeto

nessa  etapa  da  HDS.  A Figura  5.33  mostra  o  gráfico  comparativo  da  energia  de   formação de

vacâncias dos três sistemas em função do grau de sulfetação e comparando com o sistema não

suportado, MoS24x2x1. Nesse sistema, diferentemente do que o MgOMoS2nx2x1 apresentou, a

lamela com n = 1 se mostrou com energia de formação mais favorável, com valor global de reação

de 2,42 eV. 
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Figura 5.33 – Comparativo da energia de formação de vacância no sistema MgOMoS2nx2x1. 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Comparando   com   o   sistema   mássico,   tornase   claro   que   há   um   favorecimento   no

comportamento energético de formação de CUS no sistema suportado, independente do tamanho da

lamela em todas as proporções. Para n = 1, obtivemos a curva mais favorável. Cabe ressaltar que o

comportamento   global   nessa   etapa   continua   sendo   desfavorável,   independente   do   tamanho   da

lamela de sulfeto, assim como citado na literatura. Apesar disso, em n = 1 e n = 2, foram obtidos

valores favoráveis de energia , em 75% e 50% de enxofre.

 

5.6   SISTEMA   MgOMoS2nx2x1     X     SISTEMA   MgOMoOxSynx2x1:   COMPARATIVO   DE

ENERGIA DE FORMAÇÃO DE VACÂNCIAS

Depois de mostrar todas as análises tanto para o sistema MgOMoS2nx2x1, quanto para o

sistema   MgOMoOxSynx2x1,   é   pertinente   realizar   uma   análise   enérgetica   comparativa   dos

mesmos.   O   gráfico   da   Figura   5.34   traz   as   informações   da   energética   de   formação   de  CUS

pertinentes aos dois sistemas em n = 1,2,3 e também a energética do sulfeto mássico. 
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Figura 5.34 – Comparativo da energia de formação de CUS para os sistemas MgOMoS2nx2x1 e

MgOMoOxSynx2x1.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Podemos afirmar que o uso do suporte melhora a energia na etapa de formação de vacâncias

em todas as proporções dos dois sistemas. As únicas excessões são o MgOMoS21x2x1, que só

possui melhora até  a  segunda formação de CUS, e o   MgOMoS22x2x1 na última retirada de

enxofre, que necessita de uma energia maior do que a do mássico, com diferença de 0,18eV. O

MgOMoOxSy1x2x1 é  o que apresenta uma maior melhora nessa etapa em relação ao mássico,

tendo a proporção de 50% de enxofre como a mais estável.

5.7 ÁTOMO PROMOTOR DE Co EM SISTEMAS SUPORTADOS

Foram analisados os sistemas em presença de cobalto como átomo promotor, no intuito de

averiguar se o mesmo afeta a formação de vacâncias e de que forma ocorreria essa influência. Para

isso, foram obtidas as estruturas otimizadas com a substituição de um átomo de molibdênio de

borda por um átomo de cobalto para os dois sistemas com n = 1,2,3. Estão apresentadas a seguir a
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análise energética de formação de CUS e comparados com os sistemas que não possuem promotor.

Na Figura 5.35 é mostrado o comportamento do sistema CoMgOMoS2nx2x1, com n = 1,2,3.

Figura 5.35 – Análise energética de formação de CUS no sistema CoMgOMoS2nx2x1, com n = 1,2,3.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

A  faixa de energia da reação global de formação de vacâncias é  de 3,0eV a 8,0eV. Nas

proporções de 75%, 50% e 0% de enxofre, temos n = 3 com com menores valores de energia de

formação. Já para 25% de enxofre, n = 2 apresenta menor energia para formação. A Figura 5.36 traz

o comparativo do sistema com e sem promotor. Podemos analisar que o sistema em presença de

cobalto com n = 2 e n = 3 torna a energia de formação de vacância mais favorável em relação ao

sistema não promovido. Com isso podemos concluir que a presença do átomo de cobalto influencia

a etapa de formação de vacância pois a energia global da reação diminui. Para n = 1, percebemos o

mesmo comportamento, exceto para a formação da última vacância, que em presença de cobalto

requer uma energia um pouco maior para se formar, com diferença de 0,34eV.
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Figura 5.36 – Comparativo da energia de formação de CUS dos sistemas em presença ou não do átomo

promotor em MgOMoS2nx2x1.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Para o sistema   CoMgOMoOxSynx2x1, temos o comportamento da energia de formação

de   vacâncias   representado   na   Figura   5.37.   Para   n   =   1,   temos   uma   elevada   estabilidadade   da

proporção de 50% de enxofre.  Além disso,  podemos perceber  no gráfico que  independente do

tamanho da lamela, com presença de promotor o sistema é favorável à formação de vacâncias até a

proporção de enxofre de borda de 50%. Para a última formação de vacâncias, os sistemas com todos

os valores de n necessitam de um valor positivo de energia.
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Figura 5.37 – Energia de formação de vacâncias para o sistema  CoMgOMoOxSynx2x1.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

A Figura 5.38 traz o comparativo do sistema com e sem promotor. Em algumas proporções

os valores de energia de formação de vacâncias estão bem próximos, mas é possível afirmar, assim

como no outro sistema, que o cobalto influencia a etapa de formação de vacâncias,  tornandoa

energeticamente mais favorável na maioria das proporções e valores de n. 

125



TESE DE DOUTORADO – FLORENCE PEREIRA NOVAIS ANTUNES

Figura 5.38 –  Comparativo da energia de formação de CUS dos sistemas em presença ou não do átomo

promotor em MgOMoOxSynx2x1.

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR
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6 CONCLUSÕES  E PERSPECTIVAS FUTURAS

Neste trabalho foi possível estudar os sistemas de MoS2 suportados em MgO e estabelecer

critérios comparativos entre duas diferentes formas de interação, tamanhos de camadas e presença

ou não de promotor. Além disso foi feito o estudo da formação de vacâncias em todos os sistemas e

tamanhos de camadas.  O sistema mássico foi  obtido no  intuito  de validação de metodologia  e

também critérios comparativos.

Podemos concluir que no sistema mássico, MoS24x2x1, tivemos a validação do método ao

reproduzir valores e comportamentos condizentes com a literatura no que tange ao estudo de CUS.

Com isso foi possível construir os modelos suportados com segurança e confiança nos resultados.

Obtivemos a construção de modelos e duas formas de interação do sulfeto com a superfície

do MgO. No modelo MgOMoS2nx2x1, a partir de todas as análises realizadas, podemos concluir

que há uma diminuição na energia de formação de  CUS  com n = 3 em todas as proporções de

enxofre,   quando   comparado   com   o   sulfeto   mássico.   Já   no   modelo   MgOMoOxSynx2x1,

comparando com o sistema mássico, também temos uma diminuição na energia, independente do

tamanho da lamela em todas as proporções, mas a curva com menores valores de energia foi com n

= 1. Apesar disso, nos dois sistemas, o comportamento nessa etapa continua sendo desfavorável,

independente do valor de n. Isso quer dizer que o suporte contribui para uma melhora na energia de

formação de vacância, mas não a ponto de tornála favorável. 

Ao   se   analisar   a   presença   de   cobalto   como   átomo   promotor,   no  sistema

CoMgOMoS2nx2x1, temos que a  presença de cobalto, com n = 2 e n = 3, torna a energia de

formação de vacância mais favorável em relação ao sistema não promovido. Com isso podemos

concluir   que   a   presença   do   átomo   de   cobalto   influencia   a   etapa   de   formação   de   vacância,

diminuindo a energia global da reação.   Para o sistemas MgOMoOxSynx2x1, é possível afirmar,

assim   como   no   outro   sistema,   que   o   cobalto   influencia   a   etapa   de   formação   de   vacâncias,

tornandoa energeticamente mais favorável na maioria das proporções e valores de n. 

Existem outras possibilidades de interação do sulfeto com o suporte e o mais importante,

existe a possibilidade de se trabalhar com defeitos e vacâncias superficiais a fim de se aproximar

ainda  mais   de  um modelo   real.  Cabe   ressaltar   também que  o   suporte  de  MgO  é   um modelo

primitivo para o estudo de suportes calcinados de estruturas de Mg e Al tipohidrotalcita, óxidos

mistos.
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Além   desses   estudos   é   interessante   também   realizar   em   trabalhos   seguintes   estudos

termodinâmicos nesses sistemas. Os estudos dessa tese também deixam margem para investir em

outras etapas da HDS, bem como o estudo de caminho de reação de formação de CUS, estudo da

adsorção   de   sulfurados,   estudo   da   dessorção   de   subprodutos   e   etc.   Enfim,   esperase   com   os

resultados obtidos nesse projeto contribuir para abrir novas oportunidades para várias outras novas

linhas de pesquisa.
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